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1 Aligemeines

1.1 Zweck des Dokumentes

Dieses technische Lastenheft beschreibt die von der DB Station&Service AG an Bodenbeldage
gestellten Anforderungen, deren Erfiillung Voraussetzung fiir die Erteilung einer Anwenderfrei-
gabe ist. Durch die systematische Strukturierung und Darstellung aller relevanten Informationen
soll die Kommunikation zwischen Auftraggeber (AG) und Auftragnehmer (AN) erleichtert werden
und eine widerspruchsfreie Angebotsgrundlage geschaffen werden.

1.2 Anwendungsbereich

Dieses technische Lastenheft ist giiltig fiir die Anwendung von Bodenbeldgen bei der DB Sta-
tion&Service AG und ist Voraussetzung fiir die Erteilung einer DB Anwenderfreigabe. Fiir alle
aufgefiihrten Schriftstlicke (Technische Lieferbedingungen, Richtlinien, Standards, Normen und
Verweise) gilt der Ausgabestand zum Zeitpunkt der Auftragsvergabe.

Bodenbelage werden auf den Gehbereichen der Verkehrsstationen eingesetzt. Diese Bereiche
umfassen sowohl die Bahnsteige als auch deren Zuwegungen, wie unterirdische Personenver-
kehrsanlagen (uPva), Personenunterfiihrungen (PU) und Empfangsgebaude (EG). Fiir die Le-
bensdauer einer Pflasterdecke werden grundsatzlich 35 Jahre angesetzt. Die Bodenbeldge wer-
den in Innen- und AulRenbereichen verwendet.

Bodenbeldge auf Bahnsteigen und deren Zuwegungen der Bahnhofskategorien 3 bis 7 werden
in ungebundener Bauweise verlegt. Hingegen bei den Bahnhofskategorien 1 bis 2 die gebundene
Bauweise angewendet wird.

Mehr hierzu siehe Kapitel 3 Produkteinsatz.

1.3 Vertraulichkeit

Alle Informationen, die in diesem Dokument enthalten sind oder offenbart werden, sind vertraulich
und fiir die DB Station&Service AG urheberrechtlich geschiitzt. Schutzrechte und das Copyright
des AG sind zu wahren. Die bereitgestellten Datenbestiande und Dokumente sind nur fiir das
entsprechende Bauelement zu verwenden und diirfen nicht anderweitig weitergeleitet werden.
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2 Ziele und Nutzen

2.1 Ausgangssituation

Die DB Station&Service AG beabsichtigt die Ausschreibung eines Rahmenvertrages in den Pha-
sen des Bauens fiir den kompletten Austausch von Bodenbeldagen bzw. der Errichtung von takti-
len Leitsystemen. Im aktuellen Baustandard sind Standardleistungsverzeichnisse fiir die Erneu-
erung von Bahnsteigen und Beldgen in ungebundener Bauweise vorhanden. Hierin ist auch ein
taktiles Leitsystem enthalten.

Eine systematische und vollstandige Zusammenstellung der Anforderungen an Bodenbelage ein-
schlieRlich der erforderlichen Nachweisfiihrung durch den AN BAU oder den Hersteller/Anbieter
in Form eines technischen Lastenheftes fehlte bisher.

2.2 Zielsetzung

Mit diesem technischen Lastenheft wird ein einheitlicher und nachweisbarer Qualitatsstandard
fiir Bodenbelage definiert, der fiir alle Hersteller/Anbieter von Bodenbelagen gilt.

Dieses technische Lastenheft bildet somit die Grundlage fir:
= die Planung und den Bau von Bodenbelagen
= den Hersteller/Anbieter von Bodenbelagen und seinen Antrag auf Anwenderfreigabe

= die DB Station&Service AG zur Bewertung der Antragsunterlagen zwecks Erteilung ei-
ner Anwenderfreigabe.

Nach dem vorliegenden technischen Lastenheft kdnnen auch Bodenbeldage optimiert oder wei-
terentwickelt werden.

2.3 Pflichtenheft und Anwenderfreigabe
Dieses Lastenheft legt die technischen Anforderungen von Bodenbeldgen fest, welche die Grund-
lage fiir die Verwendung bei DB Station& Service AG sind.

Der AN bestdtigt die technische Umsetzung und Erfiillung der Anforderungen des Lastenheftes
in einem sogenannten Pflichtenheft. Neben der Darstellung der Lésungen ist die Dokumentation
der geforderten Nachweise ein wichtiger Bestandteil (Plane, Priifzertifikate, Funktionsnachweise
usw.).

Das Pflichtenheft muss alle im technischen Lastenheft unter Kapitel 4 Anforderungskataloge auf-
gefiihrten Unterlagen und Nachweise beinhalten. Die Gliederung des Pflichtenheftes soll der Glie-
derung der Anforderungskataloge entsprechen.

Die Anwenderfreigabe ist vom Hersteller/Anbieter zu beantragen bei:

DB Station&Service AG
Grundsatze Infrastruktur (.SPM 2)
Washingtonplatz 2

10557 Berlin
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3 Produkteinsatz

3.1 Produktbeschreibung

Die Bodenbelage sind in folgende Bodenbelagstypen untergliedert, die sich in ihren Anforderun-
gen unterscheiden kénnen:

= Bodenbeldage in Empfangsgebauden und unterirdischen Personenverkehrsanlagen
= Betonsteinpflaster fiir Bahnsteige im Auflenbereich der Bahnhofskategorien 1 - 2

= Betonsteinplatte fiir Bahnsteige im AuRenbereich der Bahnhofskategorien 1 - 2

» Betonsteinpflaster fiir Bahnsteige der Bahnhofskategorien 3 - 5

= Betonsteinpflaster fiir Bahnsteige der Bahnhofskategorien 6 - 7

= Betonsteinpflaster fiir das taktile Leitsystem mit Rippenstruktur (Bahnsteige in Kat. 1 - 2,
Kat. 3 - 5, Kat. 6 - 7; EG; uPva)

= Betonsteinpflaster fiir das taktile Leitsystem mit Noppenstruktur (Bahnsteige in Kat. 1 -
2, Kat. 3 - 5, Kat. 6 - 7; EG; uPva)

= Betonsteinpflaster fiir die Weiterfiihrung des Sicherungselementes ,,Strich“ (Bahnsteige
in Kat. 1 - 2, Kat. 3 - 5, Kat. 6 - 7; EG; uPva)

= Betonsteinpflaster fiir das Sicherungselement ,Schraffur (uPva; Bahnsteige in Kat. 1 -
2,Kat.3 -5,Kat. 6-7)

Die Bodenbeldge werden fiir Bahnsteige in konventioneller Bauweise eingesetzt:

> Bahnsteige in BSK-Bauweise bestehen aus einer Bahnsteigkante (BSK) als Be-
tonfertigteil mit konstruktiver Bewehrung, die auf einem Fundament (Ortbetonfun-
dament oder Fertigteilfundament) gegriindet wird. Der Bahnsteigktrper wird aus
einer Hinterfiillung oder einem Erdkern aus frostsicherem, gut durchlassigem Bo-
den sowie dem Bahnsteigbelag mit integriertem taktilem Leitsystem fiir Blinde
und Sehbehinderte einschlieflich Tragschicht hergestellit.

Der Bodenbelag wird bei den Bahnhofskategoren 3 bis 7 in ungebundener Bauweise verlegt.
Als ,ungebunden" oder ,flexibel" wird die Bauweise bezeichnet, deren Bettung und Fugenfiil-
lung ohne Zusatz von Bindemitteln (Zement, etc.) hergestellt wird. Die Belagsoberfliche besteht
bei dieser Bauweise aus Pflastersteinen, die mit Brechsandsplittgemisch gebettet und verfugt
sind.

Grundsatzlich besteht der Bahnsteigbelag aus mehreren Schichten (Deckschicht, Oberbau und
Unterbau). Die Haltbarkeit befestigter Verkehrsflachen ist in starkem Maflte von dem sachgema-
Ren Einbau der einzelnen Schichten abhangig. In der ungebundenen Bauweise sind grundsatz-
lich alle Schichten, von der Tragschicht bis zur Pflasterdecke, ohne Zusatz von Bindemitteln wie
Zement (ungebunden), herzustellen.

Der Bodenbelag wird bei den Bahnhofskategoren 1 bis 2 hingegen in gebundener Bauweise
verlegt. ,Gebunden® oder ,starr* werden die Bauweisen bezeichnet, bei denen die Tragschicht,
die Bettung und die Fugenfiillung durch zugegebene Bindemittel (Werksmortelmischung) erhar-
ten. Bei der gebundenen Bauweise sind das Pflaster bzw. die Platten mit Haftschlamme im
Mortelbett verlegt. Die Fugen sind mit kunststoffmodifiziertem, zementgebundenen Fugenmortel
verfiillt. Tragschichten miissen entsprechend biegesteif ausgefiihrt werden, z.B. Drainbeton-
tragschicht. Im Regelfall werden die Bahnsteige und deren Zugange der Bahnhofskategorien 1
und 2 maschinell gereinigt (Nasswischen, Scheuersaugen, maschinelles Kehren/Kehrsaugen,
usw.). Diese Ausfiihrung verhindert die Ausspiilung der Fugen.

Die gebundene Bauweise ist gemafld LV aus dem jeweiligen Projekt auszufiihren. Ansonsten gilt
die VOBJC, insbesondere ATV DIN 18318 und ATV DIN 18333.
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3.2 Anwendungsbereiche

Grundsatzlich werden die Bodenbelage auf den Gehbereichen der Verkehrsstationen eingesetzt.
Diese Bereiche umfassen die Empfangsgebdude, Bahnsteige im Innen- und Auflenbereich als
auch deren Zuwegungen. Die Reisendenfrequenz kann in Abhangigkeit von der Bahnhofskate-
gorie abgeschatzt werden. Fiir die Lebensdauer einer Pflasterdecke werden grundsatzlich 35
Jahre angesetzt.

Die Bodenbeldage werden in Innen- und AulRenbereichen verwendet und miissen gegen folgende
Einwirkungen resistent sein:

e Beeintrachtigungen durch Einsatz von Streugut, Sand, Salzen und Wasser

¢ Belastungen durch die Aufstellung von Bahnsteigmobiliar

e  Starke Verschmutzung durch Bremsstaub (Eisenbahnverkehr)

e Verschmutzung durch Reisendenverkehr und den Verzehr von Lebensmitteln

»  Starke Sonneneinstrahlung im AuRenbereich (z.B. UV-Licht)

*  Extreme Witterungsverhaltnisse im AuRenbereich (Sturm, Hagel, Blitzeinschlag etc.)

Dieses technische Lastenheft stellt nur die Anforderungen an die Bodenbeldage dar. Die Anforde-
rungen an die verarbeitenden Betriebe, sowie die Ausfiihrung der Pflasterarbeiten werden hier
nicht betrachtet.
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4 Anforderungskataloge

4.1 Erlauterungen

4.1.1 Gliederung und Aufbau

Die Anforderungen beschreiben Bodenbelage in ihrer Gesamtheit und sollen durch ein Optimum
aus Funktionalitat, Leistungsfahigkeit, Zuverlassigkeit, Benutzbarkeit, Effizienz und Wirtschaft-
lichkeit vom AN realisiert werden.

Die funktionalen Anforderungen beschreiben die produktspezifischen Vorgaben.
Die nicht funktionalen Anforderungen beschreiben die produktbegleitenden Vorgaben.

Die jeweiligen Anforderungen sind dabei wie folgt tabellarisch aufgelistet.

Anforderungskatalog

Attri- Anforderung Nachweis
Beschreibung Spezifikation | Quelle Verfahren Dokument
1 muss/
Info <Text> <Text> <Text> <Text> <Text>

e Die Spalte ,Nr.“ dient der eindeutigen Identifizierung der Anforderung.
e Die Spalte ,Attribut® gibt dabei die Wertigkeit der Forderungen an, die wie folgt kodiert ist:

o Die Musskriterien beschreiben die zwingend erforderlichen und zu erfiillenden Anfor-
derungen, welche bei Nichterflillung zum Ausschluss fiihren kénnen.

o Das Kriterium Info dient rein zum besseren Verstandnis (kein Nachweis notw.)

e Die Spalte ,Beschreibung” beschreibt die Anforderung in Textform und verweist wo notig
auf entsprechende Anhange/Dokumente.

e Die Spalte ,Spezifikation* spezifiziert ggf. die Anforderung durch Grenzwerte/MaRe etc.
e Die Spalte ,,Quelle” definiert die zugrundliegende Quelle (Norm, Fachblatt, TSI/EBA, DB)
e Die Spalte ,Verfahren“ beschreibt die erforderliche Nachweisfiihrung (vgl. Kap. 4.1.2)

e Die Spalte ,,Dokument” definiert das erforderlich Nachweisdokument (Priifbericht, Plan
etc.)
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4.1.2 Nachweisfiihrung

Es werden Nachweise vom AN bzw. vom Hersteller gefordert, um die Erfiillung der aufgefiihrten
Anforderungen priifen zu kénnen. Es sind die in den einzuhaltenden Normen bzw. Regelwerken
und die in diesem Lastenheft geforderten Eigenschaften zu erfiillen und deren Nachweise ent-
sprechend zu dokumentieren.

Abweichungen oder Anderungen gegeniiber dem Lastenheft, oder nicht explizit beschriebene
Sachverhalte bzw. technische Auspragungen, sowie Beschreibungen, aus denen Interpretations-
spielraume herausgearbeitet werden, sind vorab mit der DB Station&Service AG abzustimmen
und schriftlich freigeben zu lassen.

Im Falle von notwendigen Abweichungen von sicherheitsrelevanten Regeln der Technik fiir Bahn-
anlagen sind Nachweise gleicher Sicherheit vorzulegen.
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NETZE

4.2 Funktionaler Anforderungskatalog

4.2.1 Aligemeines

Attri Anforderungen allgemein Nachweis
" but e Beschreibun Quelle Verfahren Dokument
text g fikation
Fiir die werksmaRige Herstellung der Pflastersteine aus
Beton sind die aktuell anerkannten Regeln der Technik,
Einhaltung der |insbesondere die mitgeltenden Normen und Richtlinien, DIN EN 1338
Al | muss anerkannten wie die DIN EN 1338 ,Pflastersteine aus Beton“in Zu- ) Schriftliche
Regeln der sammenhang mit den Technischen Lieferbedingungen TL Plaster- Bestatigung
Technik fur Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plat- StB
tenbeldgen und Einfassungen (TL Pflaster-StB 06/15)
einzuhalten.
Transport- und Es ist eing Trgnsport- und Lagerupgsanweisung zuer- ) Transport-
A2 | muss | La —|stellen. Die Lieferung der Materialien muss schadensfrei i Dokumentation gemaf3 Be- | und
gerungsan folgen. Hinweise zur Entsorgung der Verpackungs- schreibun Lagerungsan-
weisung erfolgen. reung P g g g g
stoffe miissen vorhanden sein. weisung
_ Die Pflastersteine mlssen zum Zeitpunkt der Ausliefe- DIN EN 1338 i
A3 | muss tGaﬁbIri::l:wI:(Z?t rung aus dem Werk, entsprechend den Anforderungen Siehe Norm ll;llg:ﬁtnellerer
g der DIN EN 1338 Kap 5.3, gebrauchtstauglich sein. Kap 5.3 g
Die Reinigungsfreundlichkeit ist vom AN (Hersteller des Verfahren ist mit AG (DB S&S)
Bodenbelags) im Rahmen von Probereinigung an einer bzusti
Probeflache mit der GréRe von mindestens 10 m? nach- abzustimmen.
zuweisen. Das Nachweisverfahren ist mit dem AG (DB Nachzuweisen sind: Dokumenta-
A4 | muss | Reinigungs- S&S) abzustimmen. i - Die schadenfreie und riick- | ion zum Rei-
freundlichkeit standslose Entfernung von | oo oo ciocr
Die Verschmutzung und die Reinigungsmittel/-methoden Verschmutzungen nach be- sung
sind abhangig von der Nutzung der Station und sind da- triebstypischer Nutzung
her fiir den Nachweis mit dem AG (DB S&S) abzustim- (Stationsbetrieb, Ver-
men im Sondertermin. schmutzung durch
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Gastronomie, Reisende,
Zugverkehr, Witterungsein-
flisse etc.).

- Die Umweltvertraglichkeit,

Komplexitat (zeitlich und
fachlich) und Wirtschaftlich-
keit der zur Reinigung not-
wendigen Verfahren, Ma-
schinen, Gerate und Mate-
rialien.

Bestehen seitens Denkmalpflege besondere Anforderun-

Diese Regelung betrifft an erster Stelle die EG und uPva.

Die Anwenderfreigabe wird projektspezifisch angepasst.

gen an die Bodenbeldge, so sind die Kriterien fiir die Die Wahl der Bodenbelige ist Bemusterung
A5 | Info Denkmalpflege | Wahl der Bodenbelage gesondert mit AG (DB Station& mit AG (DB S&S) abzusting:men ist zu doku-
Service in dem jeweiligen Projekt abzustimmen). " | mentieren
Die Anwenderfreigabe wird projektspezifisch angepasst.
Die Bemusterung und Anwenderfreigabe fiir die Natur-
steine erfolgt unter Beteiligung vom Bahnhofsmanage-
ment. Es sollen die spezifischen Anforderungen der je-
. weiligen Verkehrsstation berticksichtigt werden. In jedem . . Bemusterung
A6 | muss ll:lr?ctlquﬁPt\elz;ne EG Fall miissen nachfolgende Anforderungen einzeln abge- - Verfahre;blzsltjgsilrtnﬁirgDB S&3) ist zu doku-
stimmt und bestatigt werden. ’ mentieren
Zusatzlich zu den untenstehenden Kriterien gelten die
projektspezifischen Anforderungen.
Sollten aus konstruktiven Griinden (inshesondere der
Bauhohe) andere Bodenbelédge als im Lastenheft aufge- Bemusterun
A7 | Inf Konstruktive fihrt erforderlich sein, so sind die Vorgaben des AG (DB ) i . } g
nfo N ist zu doku
Sonderfdlle S&S) anzuwenden. mentieren

Technisches Lastenheft fiir Bodenbeldge, Stand: 01.04.2023, Version 1.2
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4.2.2 Bodenbeldge in Empfangsgebduden und uPva - Natursteinpflaster oder Natursteinplatten

DB

NETZE

. Anforderungen an die Konstruktion Nachweis
Nr Abtrlrtl- Kur Spezi
urz- c zi-
text Beschreibung fikation Quelle Verfahren Dokument
Folgende Abmessungen sind bei Natursteinen einzuhal-
ten:
Lange = 600 mm; Breite = 600 mm
Lange = 600 mm; Breite = 300 mm
B1 | muss | Abmessungen B ) i ) TL-Pflaster StB 06, Produktdaten-
g Lange = 300 mm; Breite = 300 mm DIN EN 1341 blatt
Weitere Formate sind projektbezogen maglich, sofern sie
den Anerkannten Regeln der Technik bzw. der Zulassung
der Hersteller entsprechen.
Die Kanten der Steine miissen abgerundet oder mit einer DB Herstellerer-
B2 | muss |Fase Fase abgeschragt sein. Horizontales oder vertikales Maf§ | < 3,0 mm - =
Lo . Baustandard klarung
darf 3,0 mm nicht tiberschreiten.
DB -
B3 | muss | Natursteinart Granitstein (Naturstein). - - Egrstellerer
Baustandard arung
. i Seci ; itfa- Die MalRe und Abweichungen
Zulassige Die gem. DIN EN 13373 zuldssigen Abweichungen/Diffe DIN EN ! g .
B4 | muss Abweicﬁungen renzen der Geometrie, Ebenheit und Wélbung diirfen i 13373 sind nach DIN EN 13373 zu Zeichnung
nicht Giber-funterschritten werden. messen.

Hinweis: Bei den Verkehrsstationen mit maschineller Reinigung wird empfohlen die Pflastersteine gebunden zu verlegen.

Technisches Lastenheft fiir Bodenbeldge, Stand: 01.04.2023, Version 1.2
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Anforderungen an die Dauerhaftigkeit Nachweis
Nr Attri-
but |Kurz- . Spezi-
Beschreibung o Quelle Verfahren Dokument
text fikation
Nach DIN 52108 (Priifung anor-
< DB ganischer nichtmetallischer
o . L 5 2 B .
B5 | muss ?tlzrrllzbmder geer: Wert der Abriebfestigkeit soll < 15cm?/50cm? betra 15cm?/50 Werkstoffe); Priifzeugnis
' cm? Baustandard | priifung mit Schieifscheibe
nach Béhme (entspricht nach
DIN 18500 Harteklasse 1)
Frosthestandig- o ) DIN EN Frostbestdndigkeit nach DIN . .
B6 | muss keit Frostbestandigkeit nach DIN EN 12371. 12371 EN 12371 Priifzeugnis
Technisches Lastenheft fiir Bodenbeldge, Stand: 01.04.2023, Version 1.2 Seite 13
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Anforderungen an die Verkehrssicherheit Nachweis
Nr Attri-
but |Kurz- . Spezi-
Beschreibung . Quelle Verfahren Dokument
text fikation
Geschlif-
Oberflaichenbe- | Geschliffene Oberflache und ggf. eine werksseitige Im- fen, DB Baustan- . .
B7 | muss . . . . , Visuelle Kontrolle Musterstein
schaffenheit pragnierung nach Abstimmung. imprag- |dard
niert
B8 | muss Farbe und Aus- Durchgetzt, gesprenkelt. Mustersteine sind in jedem Fall DB Visuelle Kontrolle Musterstein
sehen abzustimmen. Baustandard
Ril
Lichtreflexionsgrad der dunklen Oberfliche (LRV-Wert) < | LRV < 813.0205A01, Prifverfahren . ;
B9 |muss | Kontrast o g ( ) 113 DIN EN DIN EN 16384-1 Priifzeugnis
16584-1
Ril
B Lichtreflexionsgrad der hellen Oberfliche (LRV-Wert) = |LRV 2 813.0205A01, Prifverfahren 5 i
10 muss | Kontrast 50.0. g ( ) 50,0 DIN EN DIN EN 16584-1 Prifzeugnis
16584-1
B Rutschhem- Die Bahnsteigoberfliche muss rutschhemmend gemaf} Priifverfahren “Schiefe Ebene® . .
11 | ™55 ' mung RIL 813.0201 sein. Die Werte fiir Rutschhemmung sind | R9 -~ R10 | RIL 813.0201 | - "HiN51130 Priifzeugnis
fir die jeweilige Zone zu wahlen.
12 mung Klassen der Rutschhemmung gemaf RIL 813.0201 zu : nach DIN 51130 g
beachten fiir die Neigung (3 % - 6 %).
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4.2.3 Betonwerksteinpflaster in Empfangsgebauden und unterirdischen Personenverkehrsanlagen

DB

NETZE

. Anforderungen an die Konstruktion Nachweis
Nr Abt::tl- Kur Spezi
urz- c zi-
text Beschreibung fikation Quelle Verfahren Dokument
Die Betonwerksteinplatte dient als Verlangerung des Si-
c1| Info | Einsatz cherungselementes ,Strich® zwischen taktilem Abschluss- | - DB - -
feld und Bahnsteigende.
Folgende Abmessungen sind bei Betonwerksteinpflaster Produktdaten-
C2 | muss |Abmessungen |€inzuhalten: - (I;)aBrdBaustan- TL-Pflaster StB 06 blatt
Weitere Formate sind projektspezifisch abstimmen
Die Kanten der Steine miissen abgerundet oder mit einer Herstellerer-
C3 |muss |Fase Fase abgeschragt sein. Horizontales oder vertikales Mal3 | < 3,0 mm | DB - -
oo ; klarung
darf 3,0 mm nicht (iberschreiten.
Die Betonwerksteinplatte soll aus Faserbeton oder Hoch-
leistungsbeton bestehen.
Ch Material o ] o DB Baustan- Produktliefer-
muss | Materia Der jeweilige Werkstoff muss widerstandsfahig gegen il dard il schein
Farb- und Helligkeitsveranderungen sowie gegen Stof3-
einwirkungen sein.
Zulissige Die gem. DIN EN 1338 zuldssigen Abweichungen/Diffe- DIN EN 1338 | Die MaRe und Abweichungen
C5 | muss Abweicﬁun en |rENZEN der Geometrie, Ebenheit und Woélbung diirfen - sind nach Anhang C zu bemes- | Zeichnung
g nicht tiber-funterschritten werden. Kap. 5.2 sen.
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DB

NETZE

Anforderungen an die Dauerhaftigkeit Nachweis
Nr Attri-
but |Kurz- . Spezi-
Beschreibung o Quelle Verfahren Dokument
text fikation
| Die charakteristische Spaltzugfestigkeit darf nicht gerin- Priifung entsprechend DIN EN
C6 | muss | SPaltzugfestig- | ger als 4,2 MPa sein. Kein Einzelergebnis darf weniger |2 4,2 DB Baustan- | 1338, Anhang F und anhand Priifzeugnis
keit als 3,6 MPa betragen und die Bruchlast darf nicht gerin- | MPa dard der Ubereinstimmungskriterien
ger als 250 N/mm Spaltflichenlidnge sein. nach 6.3.8.3 zu bestimmen
Priifung: DIN EN 1338/1339:
Abriebwider- Abriebwiderstandsklasse 4, Bezeichnung I, TL Pflaster- Abriebverfahren mit breiter
C7 | muss stand Abriebtiefe < 20 mm <20 mm StB 06 Schleifscheibe (Anhang G), al- | Priifzeugnis
| . h Béh 8000 35000 ) ternativ Prifverfahren nach
alternativ nach Bohme < 1 mm?/5 mm Bshme (Anhang H)
muss | Frost- Tausalz- | Die Abwitterungsmenge gem. CDF-Test (Frost-Tausalz- |< 500 DB Baustan- | Priifung: DIN CEN/TS 12390-9 | Priifzeugnis
Widerstand Widerstand) darf im Mittel nicht mehr als 500 g/m? betra- | g/m? dard Prifung von Festbeton: Frost-
C8 gen. tausalzwiderstand, Abwitterung
(CDF-Test)
Hinweis: Diese Anforderung gilt nur fiir AuBenbereich.
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DB

NETZE

Anforderungen an die Verkehrssicherheit Nachweis
Nr Attri-
but |Kurz- . Spezi-
Beschreibung . Quelle Verfahren Dokument
text fikation
Farbton der Oberflache weil8 durchgefarbt (Vorsatz- . DB Herstellerer-
C9 | muss | Farbton . weild - e
schicht) Baustandard klarung
DIN EN Prifung gemafd . .
50 muss | Kontrast Lichtreflexionsgrad der Oberflache (LRV) = 50. LRV250 | jecas1 DIN ENg1g6584_1 Priifzeugnis
C Rutschhem- Die Bahnsteigoberfliche muss rutschhemmend gemaf} Priifverfahren® Schiefe Ebene® . .
11 | ™55 ' mung RIL 813.0201 sein. Die Werte fiir Rutschhemmung sind | R9 - R10 | RIL 813.0201 | - "HiN51130 Priifzeugnis
fir die jeweilige Zone zu wahlen.
C Rutschhem- Bei geneigten Flachen, wie z.B. Rampen sind héhere Priifverfahren® Schiefe Ebene® . )
12 |™MYSS | mung Klassen der Rutschhemmung gemaR RIL 813.0201 zu | R10 RIL 813.0201 | - 1 DIN 51130 Priifzeugnis
beachten fiir die Neigung (3 % - 6 %).
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DB

4.2.4 Taktiles Leitsystem aus Bodenindikatoren (Rippen- und Noppenpflaster) in Empfangsgebdauden und uPva

NETZE

Attri Anforderungen an die Konstruktion Nachweis
A e
t:;f Beschreibung fikI::izc:n Quelle Verfahren Dokument
) ) o Ri Prifzeugnis,
D1 | muss |Rippenstruktur |Ausfiihrung der Oberflache mit Rippenstruktur nach DIN IPPEN~ | 1N 32984 Visuelle Kontrolle Herstellerer-
32984 (firr Auffindestreifen und Richtungsfelder) struktur Kldrung
Ausfiihrung der Oberflache mit Noppenstruktur nach DIN | Noppen- i Priifzeugnis,
D2 | muss | Noppenstruktur | 32984 (fiir Aufmerksamkeitsfelder und Aufmerksamkeits- struktur DIN 32984 Visuelle Kontrolle Herstellerer-
streifen). klarung
Folgende Abmessungen sind bei den Pflastersteinen mit
D3 |muss | Abmessungen | taktiler Oberfldche einzuhalten: - DB Baustan- | _ Produktdaten-
dard blatt
Lange = 300 mm; Breite = 300 mm
Faserbeton oder Hochleistungsheton )
Der jeweilige Werkstoff muss widerstandsfahig gegen Produktliefer-
D4 | muss | Material Farb- und Helligkeitsveranderungen sowie gegen Witte- | . TL-Pflaster TL-Pflaster StB 06 schein (DIN
rungs- und Umwelteinfliisse im Sinne der materiatechni- StB 06 1338 und TL-
schen Anforderungen. Pflaster)
Zulissige Die gem. DIN EN 1338 zulassigen Abweichungen/Diffe- DIN EN 1338 | Die MaRe und Abweichungen
D5 | muss Abweicﬁun en |r€nzen der Geometrie, Ebenheit und Woélbung diirfen - sind nach Anhang C zu bemes- | Zeichnung
g nicht Giber-funterschritten werden. Kap. 5.2 sen.
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DB

NETZE

Anforderungen an die Dauerhaftigkeit Nachweis
Nr Attri-
but |Kurz- . Spezi-
Beschreibung o Quelle Verfahren Dokument
text fikation
| Die charakteristische Spaltzugfestigkeit darf nicht gerin- Priifung entsprechend DIN EN
D6 | muss | SPaltzugfestig- | ger als 4,2 MPa sein. Kein Einzelergebnis darf weniger |2 4,2 DB Baustan- | 1338, Anhang F und anhand Priifzeugnis
keit als 3,6 MPa betragen und die Bruchlast darf nicht gerin- | MPa dard der Ubereinstimmungskriterien
ger als 250 N/mm Spaltflichenlidnge sein. nach 6.3.8.3 zu bestimmen
Priifung: DIN EN 1338/1339:
. i Abriebwiderstandsklasse 4, Bezeichnung I, Abriebverfahren mit breiter
D7 | muss ?tt;rrll((ejbmder Abriebtiefe < 20 mm <20 mm ;It_BPélglster- Schleifscheibe (Anhang G), al- | Priifzeugnis
. . 5 ) ternativ Prifverfahren nach
alternativ nach Bohme < 18000 mm?/5000 mm Bohme (Anhang H)
Frost- Tausalz- | Die Abwitterungsmenge gem. CDF-Test (Frost-Tausalz- |< 500 DB Baustan- | Priifung: DIN CEN/TS 12390-9 | Priifzeugnis
D8 | muss Widerstand Widerstand) darf im Mittel nicht mehr als 500 g/m? betra- | g/m? dard Prifung von Festbeton: Frost-
u gen. tausalzwiderstand, Abwitterung
(CDF-Test)
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DB] NETZE

Anforderungen an die Verkehrssicherheit Nachweis
Nr Attri-
but |Kurz- . Spezi-
Beschreibung . Quelle Verfahren Dokument
text fikation
D9 | muss | Farbton Far!oton der Oberflache weil} durchgefarbt (Vorsatz- weil Siehe Norm Hers"teIIerer-
schicht) klarung
Ril Prifung gemaR
D K i i ; LRV > 50 | 813:0205A01 | pijg1 31050001 Prifzeugni
10 | Muss | Kontrast Lichtreflexionsgrad der Oberfldche (LRV) = 50. 250 | jINEN nols. rufzeugnis
DIN EN 16584-1
16584-1
D Rutschhem- Die Bahnsteigoberflache muss rutschhemmend gemaR Priifverfahren “Schiefe Ebene® . .
11 |™YSS | mung RIL 813.0201 sein. Die Werte fiir Rutschhemmung sind | R9 - R10 | RIL 813.0201 | - "N '51130 Priifzeugnis
fur die jeweilige Zone zu wahlen.
Rutschhem- Bei geneigten Flachen, wie z.B. Rampen sind héhere Priifverfahren “Schiefe Ebene® ) )
1D2 muss mung Klassen der Rutschhemmung gemaR RIL 813.0201 zu R10 RIL 813.0201 nach DIN 51130 Prifzeugnis
beachten fiir die Neigung (3 % - 6 %).
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4.2.5 SicherungsmafRnahme ,,Schraffur® Beton in uPva

DB

NETZE

. Anforderungen an die Konstruktion Nachweis
Nr Abt::tl- Kur Spezi
urz- . zi-
text Beschreibung fikation Quelle Verfahren Dokument
Ril 813.0201
E1 | muss | Abmessungen Die Abmessungen gemalf? Ril 813.0201 und Ril ) DB Ril813 Ril 513.2011 Produktdaten-
g 513.2011. DB Ril513 TL-Pflaster StB 06, blatt
DIN EN 1338 Anhang C
Die Kanten der Steine miissen abgerundet oder mit einer Herstellerer-
E2 |muss |Fase Fase abgeschragt sein. Horizontales oder vertikales Maf8 |< 3,0 mm | DB - Kl
oo ; arung
darf 3,0 mm nicht liberschreiten.
E3 |muss |Vorsatz Betonstein mit Natursteinvorsatzschicht 8 mm DIN EN 1338 |DIN EN 1338 Anhang C Priifzeugnis
Mindestdicke des Vorsatzes 8 mm.
Zulissige Die gem. DIN EN 1338 zulassigen Abweichungen/Diffe- DIN EN 1338 | Die MaRe und Abweichungen
E4 | muss Abweicﬁun en |renzen der Geometrie, Ebenheit und Woélbung diirfen - sind nach Anhang C zu bemes- | Zeichnung
g nicht Giber-Junterschritten werden. Kap. 5.2 sen.
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DB

NETZE

Anforderungen an die Leistungsfahigkeit und Dauerhaftigkeit Nachweis
Nr Attri-
but |Kurz- Spezi-
Beschreibung o Quelle Verfahren Dokument
text fikation
) Die charakteristische Spaltzugfestigkeit darf nicht gerin- Prifung entsprechend DIN EN
E5 | muss |SPaltzugfestie- | ger als 4,2 MPa sein. Kein Einzelergebnis darf weniger |2 4.2 DB 1338, Anhang F und anhand Priifzeugnis
keit als 3,6 MPa betragen und die Bruchlast darf nicht gerin- MPa Baustandard |der Uberelnstlmmungskrlterlen
ger als 250 N/mm Spaltflichenlinge sein. nach 6.3.8.3 zu bestimmen
Priifung: DIN EN 1338/1339:
Abriebwider- Abriebwiderstandsklasse 4, Bezeichnung I, TL Pflaster- Abriebverfahren mit breiter
E6 | muss stand Abriebtiefe < 20 mm <20 mm StB 06 Schleifscheibe (Anhang G), al- | Priifzeugnis
. .. 5 ) ternativ Prifverfahren nach
alternativ nach Bohme < 18000 mm?/5000 mm Bohme (Anhang H)
) ) Priifung: DIN CEN/TS 12390-9
£7 | muss | Frost- Tausalz- Die Abwitterungsmenge gem. CDF-Test (Frost-TeiusaIz- < 500 DB Priifung von Festbeton: Frost- | p e oo
Widerstand Widerstand) darf im Mittel nicht mehr als 500 g/m? betra- | gjm? Baustandard |tausalzwiderstand, Abwitterung g
gen. (CDF-Test)
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DB

NETZE

Anforderungen an die Verkehrssicherheit Nachweis
Nr Attri-
but |Kurz- . Spezi-
Beschreibung . Quelle Verfahren Dokument
text fikation
gespren-
Optik . . . kelt DB . Musterstein
E8 | muss Kat (3 - 5) Gesprenkelte Optik, geschliffene Oberflache. geschlif- | Baustandard Visuelle Kontrolle oder Foto
fen
E Farbton der Oberflache anthrazit dunkel (Vorsatzschicht), anthrazit | DIN EN
muss | Farbton durchgefarbt mit Pigmenten auf Eisenoxidbasis nach DIN Siehe Norm Priifzeugnis
9 dunkel 12878
EN 12878.
E muss | Kontrast i i 3 LRV < DIN EN Priifung gemafd Priifzeugnis
10 Lichtreflexionsgrad der dunklen Oberfliche (LRV) < 11,3. |11 3 16584-1 DIN EN 16584-1
E muss | Farbton Farbton der Oberflache weil8 durchgefarbt (Vorsatz- weil DB ) Herstellerer-
11 schicht) Baustandard klarung
E DIN EN Priifung gemaf . .
12 |Muss | Kontrast Lichtreflexionsgrad der Oberflache (LRV) = 50. LRV250 | 10841 DIN ENg1g6584_1 Priifzeugnis
E Rutschhem_ Die BahnStEIgOberﬂaChe muss rutschhemmend gemaB Prufverfahren “Schiefe Ebene“ . .
13 |MUSS | Hing RIL 813.0201 sein. Die Werte fiir Rutschhemmung sind | R9 -~ R10 | RIL 813.0201 | - "Hini51130 Priifzeugnis
fur die jeweilige Zone zu wahlen.
E | muss Rutschhem- Bei geneigten Flachen, wie z.B. Rampen sind hohere R10 RIL 813.0201 Priifverfahren “Schiefe Ebene® Priifzeugnis
14 mung Klassen der Rutschhemmung gemaR RIL 813.0201 zu . nach DIN 51130 g
beachten fiir die Neigung (3 % - 6 %).
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4.2.6 Betonsteinpflaster fiir Bahnsteige der Kat 1 - 2 im AuBenbereich

DB

NETZE

. Anforderungen an die Konstruktion Nachweis
Nr Abtrlrtl- Kur Spezi
urz- c zi-
text Beschreibung fikation Quelle Verfahren Dokument
Folgende Abmessungen sind beim Betonsteinpflaster
einzuhalten:
F1 | muss | Abmessungen Lange = 300 mm; Breite = 300 mm; Dicke 80 mm ) DB TL-Pflaster StB 06, Produktdaten-
g . . . - . Baustandard | DIN EN 1338 Anhang C blatt
Weitere Formate sind projektbezogen moglich, sofern sie
den Anerkannten Regeln der Technik bzw. der Zulassung
der Hersteller entsprechen.
Die Kanten der Steine miissen abgerundet oder mit einer Herstellerer-
F2 | muss |Fase Fase abgeschragt sein. Horizontales oder vertikales MaR | < 3,0 mm | DB - kI3
Lo ; arung
darf 3,0 mm nicht tiberschreiten.
Vorsatz Betonsteinpflaster der Bahnhofskategorie 1 - 2 miissen Herstellerer-
F3 | muss (Kat. 1-2) eine Natursteinvorsatzschicht mit einer 8 mm Baustandard | DIN EN 1338 Anhang C Klarung
Mindestdicke von 8 mm aufweisen. DIN EN 1338
Zulassige Die gem. DIN EN 1338 zulissigen Abweichungen|Diffe- DIN EN 1338 | Die Male und Abweichungen .
F4 | muss Abweichungen | renzen der Geometrie, Ebenheit und Wélbung diirfen - Kap. 5.2 sind nach Anhang C zu mes- | Zeichnung
nicht Giber-Junterschritten werden. P> sen.

Hinweis: Bei den Verkehrsstationen mit maschineller Reinigung wird empfohlen die Pflastersteine gebunden zu verlegen.
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DB

NETZE

Anforderungen an die Dauerhaftigkeit Nachweis
Nr Attri-
but |Kurz- Spezi-
Beschreibung o Quelle Verfahren Dokument
text fikation
) Die charakteristische Spaltzugfestigkeit darf nicht gerin- Prifung entsprechend DIN EN
F5 | muss |SPaltzugfestie- | ger als 4,2 MPa sein. Kein Einzelergebnis darf weniger |2 4.2 DB 1338, Anhang F und anhand Priifzeugnis
keit als 3,6 MPa betragen und die Bruchlast darf nicht gerin- MPa Baustandard |der Ubereinstimmungskriterien
ger als 250 N/mm Spaltflichenlange sein. nach 6.3.8.3
Priifung: DIN EN 1338/1339:
Abriebwider- Abriebwiderstandsklasse 4, Bezeichnung I, TL Pflaster- Abriebverfahren mit breiter
F6 | muss stand Abriebtiefe < 20 mm, <20 mm StB 06 Schleifscheibe (Anhang G), al- | Priifzeugnis
. . 5 ) ternativ Prifverfahren nach
alternativ nach Bohme < 18000 mm?/5000 mm Bohme (Anhang H)
) ) Prifung: DIN CENJTS 12390-9
7 | muss | Frost- Tausalz- Die Abwitterungsmenge gem. CDF-Test (Frost-TeiusaIz- < 500 DB Priifung von Festbeton: Frost- | p e oo
Widerstand Widerstand) darf im Mittel nicht mehr als 500 g/m? betra- | gjm? Baustandard |tausalzwiderstand, Abwitterung g
gen. (CDF-Test)
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DB

NETZE

Anforderungen an die Verkehrssicherheit Nachweis
Nr Attri-
but |Kurz- ) Spezi-
Beschreibung . Quelle Verfahren Dokument
text fikation
. . . . geschlif-
Oberflichenbe- | Die Oberflache der Betonsteinpflaster der Bahnhofskate- .
. : o X ’ . fen DB Baustan- . Musterstein
F8 | muss |schaffenheit gorien 1-2 missen geschliffen sein und eine gespren- aspren- | dard Visuelle Kontrolle oder Foto
(Kat. 1-2) kelte Optik durch entsprechende Zusatzstoffe aufweisen. Eeltp
Der Farbton der Oberflaiche muss anthrazit dunkel sein anthrazit | DIN EN Prifzeugnis,
Fg |muss | Farbton (Vorsatzschicht), durchgefarbt mit Pigmenten auf Eisen- dunkel 12878 Siehe Norm Hersteller-
oxidbasis nach DIN EN 12878. nachweis
Ril
F Kontrast ] ] ) LRV < 813.0205A01, Prufverfahren Priif .
10 |Muss | Rontras Lichtreflexionsgrad der Oberfliche (LRV-Wert) < 11,3. 11,3 DIN EN DIN EN 16584-1 rurzeugnis
16584-1
F Rutschhem- Die Bahnsteigoberflache muss rutschhemmend gemaR Priifverfahren “Schiefe Ebene® . .
11 |™YSS I mung RIL 813.0201 sein. Die Werte fiir Rutschhemmung sind | R11 RIL 813.0201 | - 1 DIN 51130 Priifzeugnis
fur die jeweilige Zone zu wahlen.
Bei geneigten Flachen, wie z.B. Rampen sind hdhere ) - .
F | muss | Rutschhem- Klassen der Rutschhemmung gemaR RIL 813.0201 zu | R12- RIL 813.0201 | Préfverfahren “Schiefe Ebene Priifzeugnis
12 mung beachten. Fiir die Neigungen (3 % - 6 %) und (6 % - R13 nach DIN 51130
12 %) sind entsprechende Werte zu wahlen.
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4.2.7 Betonwerksteinplatte fiir Bahnsteige der Kat 1 - 2 im AuBenbereich

DB

NETZE

. Anforderungen an die Konstruktion Nachweis
Nr Abt::tl- Kur Spezi
urz- . zi-
text Beschreibung fikation Quelle Verfahren Dokument
Die Betonwerksteinplatte dient als Verlangerung des Si-
G1!| Info | Einsatz cherungselementes ,Strich® zwischen taktilem Abschluss- | - DB - -
feld und Bahnsteigende.
Folgende Abmessungen sind bei Betonwerksteinpflaster Produktdaten-
G2 | muss | Abmessungen |€inzuhalten: - (I;)aBrdBaustan- TL-Pflaster StB 06 blatt
Lange = 300 mm; Breite = 300 mm; Dicke 80 mm
Die Kanten der Steine miissen abgerundet oder mit einer Herstellerer-
G3 | muss |Fase Fase abgeschragt sein. Horizontales oder vertikales MaR | < 3,0 mm | DB - -
oo ; klarung
darf 3,0 mm nicht (iberschreiten.
Die Betonwerksteinplatte soll aus Faserbeton oder Hoch-
leistungsbeton bestehen.
G4 ial ) DB Baustan- Produktliefer-
muss | Materia Der jeweilige Werkstoff muss widerstandsfahig gegen dard - schein
Farb- und Helligkeitsveranderungen sowie gegen Stol3-
einwirkungen sein.
Zulissige Die gem. DIN EN 1338 zuldssigen Abweichungen/Diffe- DIN EN 1338 | Die MaRe und Abweichungen
G5 | muss S8 renzen der Geometrie, Ebenheit und Wélbung duirfen - sind nach Anhang C zu bemes- | Zeichnung
Abweichungen | o "~ . Kap. 5.2
nicht Gber-funterschritten werden. p. >. sen.

Hinweis: Bei den Verkehrsstationen mit maschineller Reinigung wird empfohlen die Pflastersteine gebunden zu verlegen.
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DB

NETZE

Anforderungen an die Dauerhaftigkeit Nachweis
Nr Attri-
but |Kurz- Spezi-
Beschreibung o Quelle Verfahren Dokument
text fikation
) Die charakteristische Spaltzugfestigkeit darf nicht gerin- Prifung entsprechend DIN EN
G6 | muss | SPaltzugfestig- | ger als 4,2 MPa sein. Kein Einzelergebnis darf weniger |2 4.2 DB Baustan- | 1338, Anhang F und anhand Priifzeugnis
keit als 3,6 MPa betragen und die Bruchlast darf nicht gerin- | MPa dard der Ubereinstimmungskriterien
ger als 250 N/mm Spaltflichenlinge sein. nach 6.3.8.3 zu bestimmen
Priifung: DIN EN 1338/1339:
Abriebwider- Abriebwiderstandsklasse 4, Bezeichnung I, TL Pflaster- Abriebverfahren mit breiter
G7 | muss stand Abriebtiefe < 20 mm <20 mm StB 06 Schleifscheibe (Anhang G), al- | Priifzeugnis
. . 5 ) ternativ Prifverfahren nach
alternativ nach Bohme < 18000 mm3/5000 mm?2. Bohme (Anhang H)
muss | Frost- Tausalz- | Die Abwitterungsmenge gem. CDF-Test (Frost-Tausalz- |< 500 DB Baustan- | Priifung: DIN CEN/TS 12390-9 | Priifzeugnis
G8 Widerstand Widerstand) darf im Mittel nicht mehr als 500 g/m? betra- | g/m? dard Prifung von Festbeton: Frost-
gen. tausalzwiderstand, Abwitterung
(CDF-Test)
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DB

NETZE

Anforderungen an die Verkehrssicherheit Nachweis
Nr Attri-
but |Kurz- . Spezi-
Beschreibung . Quelle Verfahren Dokument
text fikation
Farbton der Oberflache weil8 durchgefarbt (Vorsatz- . DB Herstellerer-
G9 | muss | Farbton . weild - e
schicht) Baustandard klarung
DIN EN Prifung gemafd . .
fO muss | Kontrast Lichtreflexionsgrad der Oberflache (LRV) = 50. LRV250 | jecas1 DIN ENg1g6584_1 Priifzeugnis
G USS Rutschhem- Die Bahnsteigobgrfléghe muss _rutschhemmend gem?:iB R11 RIL 813.0201 Priifverfahren “Schiefe Ebene® Priifzeugnis
11 mung RIL 813.0201 sein. Die Werte fiir Rutschhemmung sind . nach DIN 51130 g
fir die jeweilige Zone zu wahlen.
Bei geneigten Flachen, wie z.B. Rampen sind héhere ) - .
fz muss | Rutschhem- Klassen der Rutschhemmung gemaR RIL 813.0201 zu | R12- RIL 813.0201 | Préfverfahren “Schiefe Ebene Prilfzeugnis
mung beachten. Fiir die Neigungen (3 % - 6 %) und (6 % - R13 nach DIN 51130
12 %) sind entsprechende Werte zu wahlen.
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DB

4.2.8 Taktiles Leitsystem aus Bodenindikatoren (Rippen- und Noppenpflaster) fiir Bahnsteige der Kat 1 — 2 im AuBenbereich

NETZE

. Anforderungen an die Konstruktion Nachweis
Nr Abt::tl- Kur Spezi
urz- c zi-
text Beschreibung fikation Quelle Verfahren Dokument
. . o Rippen- Prifzeugnis,
H1 | muss |Rippenstruktur |Ausfihrung der Oberfléche mit Rippenstruktur nach DIN p[|)( DIN 32984 Visuelle Kontrolle Herstellerer-
32984 (fiir Auffindestreifen und Richtungsfelder). struktur Kldrung
Ausfiihrung der Oberflache mit Noppenstruktur nach DIN | Noppen- i Priifzeugnis,
H2 | muss | Noppenstruktur | 32984 (fiir Aufmerksamkeitsfelder und Aufmerksamkeits- struktur | PN 32984 Visuelle Kontrolle Herstellerer-
streifen). klarung
Folgende Abmessungen sind bei den Pflastersteinen mit
H3 | muss | Abmessungen | taktiler Oberflache einzuhalten: ; (IjDBdBaustan- ; tljlrot(tjUktdaten-
ar a
Lange = 300 mm; Breite = 300 mm; Dicke 80 mm
Faserbeton oder Hochleistungsheton )
Der jeweilige Werkstoff muss widerstandsfihig gegen Produktliefer-
H4 | muss | Material Farb- und Helligkeitsveranderungen sowie gegen Witte- | . TL-Pflaster TL-Pflaster StB 06 schein (DIN
rungs- und Umwelteinfliisse im Sinne der materiatechni- StB 06 1338 und TL-
schen Anforderungen. Pflaster)
Zulissige Die gem. DIN EN 1338 zuldssigen Abweichungen/Diffe- DIN EN 1338 | Die MaBBe und Abweichungen .
H5 | muss Abweichungen | f€nzen der Geometrie, Ebenheit und Woélbung diirfen - sind nach Anhang C zu bemes- | Zeichnung
g nicht Giber-funterschritten werden. Kap. 5.2 sen.
Technisches Lastenheft fiir Bodenbeldge, Stand: 01.04.2023, Version 1.2 Seite 30




DB

NETZE

Anforderungen an die Dauerhaftigkeit Nachweis
Nr Attri-
but |Kurz- . Spezi-
Beschreibung o Quelle Verfahren Dokument
text fikation
| Die charakteristische Spaltzugfestigkeit darf nicht gerin- Priifung entsprechend DIN EN
H6 | muss | SPaltzugfestig- | ger als 4,2 MPa sein. Kein Einzelergebnis darf weniger |2 4,2 DB Baustan- | 1338, Anhang F und anhand Priifzeugnis
keit als 3,6 MPa betragen und die Bruchlast darf nicht gerin- | MPa dard der Ubereinstimmungskriterien
ger als 250 N/mm Spaltflichenlidnge sein. nach 6.3.8.3 zu bestimmen
Priifung: DIN EN 1338/1339:
. i Abriebwiderstandsklasse 4, Bezeichnung I, Abriebverfahren mit breiter
H7 | muss ?tt;rrll((ejbmder Abriebtiefe < 20 mm <20 mm ;It_BPélglster- Schleifscheibe (Anhang G), al- | Priifzeugnis
. . 5 ) ternativ Prifverfahren nach
alternativ nach Bohme < 18000 mm?/5000 mm Bohme (Anhang H)
Frost- Tausalz- | Die Abwitterungsmenge gem. CDF-Test (Frost-Tausalz- |< 500 DB Baustan- | Priifung: DIN CEN/TS 12390-9 | Priifzeugnis
H8 | muss Widerstand Widerstand) darf im Mittel nicht mehr als 500 g/m? betra- | g/m? dard Prifung von Festbeton: Frost-
u gen. tausalzwiderstand, Abwitterung
(CDF-Test)
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DB

NETZE

Anforderungen an die Verkehrssicherheit Nachweis
Nr Attri-
but |Kurz- . Spezi-
Beschreibung . Quelle Verfahren Dokument
text fikation
H9 | muss | Farbton Far!oton der Oberflache weil} durchgefarbt (Vorsatz- weil DB Visuelle Kontrolle Hers"teIIerer-
schicht) Baustandard klarung
Ril Prifung gemafd
H | muss | Kontrast - - ; LRV > 50 | 813-0205A01 | piig 3050501 Priifzeugnis
10 Lichtreflexionsgrad der Oberflache (LRV) = 50. 2 DIN EN - g
DIN EN 16584-1
16584-1
H Uss Rutschhem- Die Bahnsteigoberflache muss rutschhemmend gemaf R11 RIL 813.0201 Priifverfahren “Schiefe Ebene® Prifzeugnis
11 mung RIL 813.0201 sein. Die Werte fiir Rutschhemmung sind . nach DIN 51130 g
fur die jeweilige Zone zu wahlen.
Bei geneigten Flachen, wie z.B. Rampen sind hdhere ) - .
H |muss |Rutschhem- | Klassen der Rutschhemmung gemaR RIL 813.0201 zu  |R12- | oy g5 ygy | Prifverfahren “Schiefe Ebene™ | p e o onic
12 mung beachten. Fiir die Neigungen (3 % - 6 %) und (6 % - R13 nach DIN 51130
12 %) sind entsprechende Werte zu wahlen.
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4.2.9 SicherungsmafRnahme ,,Schraffur” Beton fiir Bahnsteige der Kat 1 - 2 im AuBenbereich

DB

NETZE

. Anforderungen an die Konstruktion Nachweis
Nr Abt:lrtl- Kur Spezi
urz- . zi-
text Beschreibung fikation Quelle Verfahren Dokument
. Ril 813.0201
I1 |muss |Abmessungen \E/)VIgiche:kZIfgresgscuhgszrzrzgﬁ;?&r Iglu;iBBnggT ubr:eér;%en. - DB Ril813 Ril 513.2011 Produktdaten-
513.2011 ’ DB Ril513 TL-Pflaster StB 06, blatt
) ) DIN EN 1338 Anhang C
Die Kanten der Steine miissen abgerundet oder mit einer Herstellerer-
I2 |muss |Fase Fase abgeschragt sein. Horizontales oder vertikales MaR | < 3,0 mm | DB - -
oo ; klarung
darf 3,0 mm nicht (iberschreiten.
3 |muss | 0/s32 Betonstein mit Natursteinvorsatzschicht 8mm  |DINEN 1338 |DIN EN 1338 Anhang C Priifzeugnis
Kat (1 -2) Mindestdicke des Vorsatzes 8 mm.
Zulissige Die gem. DIN EN 1338 zuldssigen Abweichungen/Diffe- DIN EN 1338 | Die MaBBe und Abweichungen .
4 | muss Abweichungen | "€NZen der Geometrie, Ebenheit und Woélbung diirfen - sind nach Anhang C zu bemes- | Zeichnung
g nicht Giber-Junterschritten werden. Kap. 5.2 sen.
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DB

NETZE

Anforderungen an die Leistungsfahigkeit und Dauerhaftigkeit Nachweis
Nr Attri-
but |Kurz- Spezi-
Beschreibung o Quelle Verfahren Dokument
text fikation
) Die charakteristische Spaltzugfestigkeit darf nicht gerin- Prifung entsprechend DIN EN
5 |muss |SPaltzugfestig- | ger als 4,2 MPa sein. Kein Einzelergebnis darf weniger |2 4.2 DB 1338, Anhang F und anhand Priifzeugnis
keit als 3,6 MPa betragen und die Bruchlast darf nicht gerin- MPa Baustandard |der Uberelnstlmmungskrlterlen
ger als 250 N/mm Spaltflichenlinge sein. nach 6.3.8.3 zu bestimmen
Priifung: DIN EN 1338/1339:
Abriebwider- Abriebwiderstandsklasse 4, Bezeichnung I, TL Pflaster- Abriebverfahren mit breiter
16 | muss stand Abriebtiefe < 20 mm <20 mm StB 06 Schleifscheibe (Anhang G), al- | Priifzeugnis
. .. 5 ) ternativ Prifverfahren nach
alternativ nach Bohme < 18000 mm?/5000 mm Bohme (Anhang H)
) ) Priifung: DIN CEN/TS 12390-9
17 | muss |Frost- Tausalz- Die Abwitterungsmenge gem. CDF-Test (Frost-TeiusaIz- < 500 DB Priifung von Festbeton: Frost- | p e oo
Widerstand Widerstand) darf im Mittel nicht mehr als 500 g/m? betra- | gjm? Baustandard |tausalzwiderstand, Abwitterung g
gen. (CDF-Test)
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DB

NETZE

At- Anforderungen an die Verkehrssicherheit Nachweis
Nt iz . Spezi-
but Beschreibung . Quelle Verfahren Dokument
text fikation
gespren-
Optik . . . kelt DB . Musterstein
I8 |muss Kat (1 - 2) Gesprenkelte Optik, geschliffene Oberflache geschlif- | Baustandard Visuelle Kontrolle oder Foto
fen
Farbton der Oberflache anthrazit dunkel (Vorsatzschicht), anthrazit | DIN EN
|[9 |muss |Farbton durchgefarbt mit Pigmenten auf Eisenoxidbasis nach DIN dunkel 12878 Siehe Norm Priifzeugnis
EN 12878.
LRV < DIN EN Prifung gemafd i .
| 10 | muss | Kontrast Lichtreflexionsgrad der dunklen Oberflédche (LRV) <11,3 |11 3 16584-1 DIN EN 16584-1 Prifzeugnis
Farbton der Oberflache weil8 durchgefarbt (Vorsatz- . DB Herstellerer-
11 | muss | Farbton . weild - e
schicht) Baustandard klarung
DIN EN Priifung gemaf . .
112 | muss | Kontrast Lichtreflexionsgrad der weiRen Oberfliche (LRV) = 50 LRV250 | 10841 DIN ENg1g6584_1 Prifzeugnis
Rutschhem_ Die BahnStEIgOberﬂaChe muss rutschhemmend gemaB Prufverfahren “Schiefe Ebene“ . .
113 |MUSS | ing RIL 813.0201 sein. Die Werte fiir Rutschhemmung sind | R11 RIL 813.0201 | - 1 DIN 51130 Prifzeugnis
fur die jeweilige Zone zu wahlen.
Bei geneigten Flachen, wie z.B. Rampen sind hohere ) - .
1 14 | muss | Rutschhem- Klassen der Rutschhemmung gemaR RIL 813.0201 zu R12 - RIL 813.0201 | Préfverfahren “Schiefe Ebene Priifzeugnis
mung beachten. Fiir die Neigungen (3 % - 6 %) und (6 % - R13 nach DIN 51130
12 %) sind entsprechende Werte zu wahlen.
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4.2.10 Betonsteinpflaster fiir Bahnsteige der Kat 3 - 5

DB

NETZE

. Anforderungen an die Konstruktion Nachweis
Nr Abtrlrtl- Kur Spezi
urz- : zi-
text Beschreibung fikation Quelle Verfahren Dokument
Folgende Abmessungen sind beim Betonsteinpflaster
einzuhalten:
, _ B . i DB TL-Pflaster StB 06, Produktdaten-

J1 |muss |Abmessungen |Lange =300 mm; Breite = 300 mm; Dicke 80 mm Baustandard | DIN EN 1338 Anhang C blatt

Die Starke der Pflastersteine darf abweichen, sofern dies

durch konstruktive Bedingungen erforderlich wird.

Die Kanten der Steine miissen abgerundet oder mit einer Herstellerer-
J2 |muss |Fase Fase abgeschragt sein. Horizontales oder vertikales Maf8 |< 3,0 mm | DB - <

oo ; klarung

darf 3,0 mm nicht tiberschreiten.

Betonsteinpflaster der Bahnhofskategorie 3-5 miissen DB
13 | muss | VOrsatz eine Natursteinvorsatzschicht (Nutzschicht mit Natur- 8 mm Baustandard | DIN EN 1338 Anhang C Herstellerer-

(Kat. 3-5) steingehalt) mit einer klarung
DIN EN 1338
Mindestdicke von 8 mm aufweisen.
Zulissige Die gem. DIN EN 1338 zulassigen AbweichungenDiffe- DIN EN 1338 | Die MaRe und Abweichungen .
J4 I muss |\ eichungen |renzen der Geometrie, Ebenheit und Wélbung diirfen - sind nach Anhang C zu mes- | Zeichnung
g T . Kap. 5.2 sen
nicht iber-funterschritten werden. :

Hinweis: Bei den Verkehrsstationen mit maschineller Reinigung wird empfohlen die Pflastersteine gebunden zu verlegen.
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DB

NETZE

Anforderungen an die Dauerhaftigkeit Nachweis
Nr Attri-
but |Kurz- Spezi-
Beschreibung o Quelle Verfahren Dokument
text fikation
) Die charakteristische Spaltzugfestigkeit darf nicht gerin- Prifung entsprechend DIN EN
J5 | muss | SPaltzugfestig- | ger als 4,2 MPa sein. Kein Einzelergebnis darf weniger |2 4.2 DB 1338, Anhang F und anhand Priifzeugnis
keit als 3,6 MPa betragen und die Bruchlast darf nicht gerin- MPa Baustandard |der Ubereinstimmungskriterien
ger als 250 N/mm Spaltflichenlange sein. nach 6.3.8.3
Priifung: DIN EN 1338/1339:
Abriebwider- Abriebwiderstandsklasse 4, Bezeichnung I, TL Pflaster- Abriebverfahren mit breiter
J6 | muss stand Abriebtiefe < 20 mm, <20 mm StB 06 Schleifscheibe (Anhang G), al- | Priifzeugnis
. .. 5 ) ternativ Prifverfahren nach
alternativ nach Bohme < 18000 mm?/5000 mm Bohme (Anhang H)
) ) Priifung: DIN CEN/TS 12390-9
37 | muss | Frost- Tausalz- Die Abwitterungsmenge gem. CDF-Test (Frost-TeiusaIz- < 500 DB Priifung von Festbeton: Frost- | p e oo
Widerstand Widerstand) darf im Mittel nicht mehr als 500 g/m? betra- | gjm? Baustandard |tausalzwiderstand, Abwitterung g
gen. (CDF-Test)
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DB

NETZE

Anforderungen an die Verkehrssicherheit Nachweis
Nr Attri-
but |Kurz- . Spezi-
escnreibung uelie erranren okKkumen
Beschreib . Quell Verfah Dok t
text fikation
. Die Oberflédche der Betonsteinpflaster der Bahnhofskate- | gagchlif-
Oberfldchenbe- | gorien 3-5 miissen geschliffen sein und eine gespren- fen DB Baustan- ) Musterstein
J8 | muss ?Eh?f;e;‘;‘e't kelte Optik durch entsprechende Zusatzstoffe aufweisen. | gespren- | dard Visuelle Kontrolle oder Foto
at. 3-
Hinweis: Kategorien 6-7 muss nicht geschliffen sein. kelt
Der Farbton der Oberflaiche muss anthrazit dunkel sein anthrazit | DIN EN Priifzeugnis,
muss | Farbton orsatzschicht), durchgefarbt mit Pigmenten auf Eisen- iehe Norm ersteller-
19 Farb (v hicht), durchgefarbt mit Pi fEi dunkel 12878 Siehe N H Il
oxidbasis nach DIN EN 12878. nachweis
Ril
J muss | Kontrast ) ) B LRV < 813.0205A01, Prifverfahren Priifzeugnis
10 Lichtreflexionsgrad der Oberfliche (LRV-Wert) < 11,3 11,3 DIN EN DIN EN 16584-1 g
16584-1
J Rutschhem- Die Bahnsteigoberfliche muss rutschhemmend gemaf} Priifverfahren “Schiefe Ebene® . .
11 | ™55 ' mung RIL 813.0201 sein. Die Werte fiir Rutschhemmung sind | R11 RIL 813.0201 | - DIN 51130 Prifzeugnis
fur die jeweilige Zone zu wahlen.
Bei geneigten Flachen, wie z.B. Rampen sind hdhere ) o .
J | muss |Rutschhem- Klassen der Rutschhemmung gemaR RIL 813.0201 zu | R12- RIL 813.0201 | Préfverfahren “Schiefe Ebene Priifzeugnis
12 mung beachten. Fiir die Neigungen (3 % - 6 %) und (6 % - R13 nach DIN 51130
12 %) sind entsprechende Werte zu wahlen.
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4.2.11 Betonwerksteinplatte fiir Bahnsteige der Kat 3 - 5

DB

NETZE

. Anforderungen an die Konstruktion Nachweis
Nr Abt::tl- Kur Spezi
urz- c zi-
text Beschreibung fikation Quelle Verfahren Dokument
Die Betonwerksteinplatte dient als Verlangerung des Si-
kK1 | Info |Einsatz cherungselementes ,Strich® zwischen taktilem Abschluss- | - DB - -
feld und Bahnsteigende.
Folgende Abmessungen sind bei Betonwerksteinpflaster Produktdaten-
K2 [ muss | Abmessungen | €inzuhalten: - (I;)aBrdBaustan- TL-Pflaster StB 06 blatt
Lange = 300 mm; Breite = 300 mm; Dicke 80 mm
Die Kanten der Steine miissen abgerundet oder mit einer Herstellerer-
K3 | muss |Fase Fase abgeschragt sein. Horizontales oder vertikales MaR | < 3,0 mm | DB - -
oo ; klarung
darf 3,0 mm nicht (iberschreiten.
Die Betonwerksteinplatte soll aus Faserbeton oder Hoch-
leistungsbeton bestehen.
K Material o ] o DB Baustan- Produktliefer-
muss | Materia Der jeweilige Werkstoff muss widerstandsfahig gegen dard - schein
Farb- und Helligkeitsveranderungen sowie gegen Stol3-
einwirkungen sein.
Zulissige Die gem. DIN EN 1338 zuldssigen Abweichungen/Diffe- DIN EN 1338 | Die MaRe und Abweichungen
K5 | muss S8 renzen der Geometrie, Ebenheit und Wélbung duirfen - sind nach Anhang C zu bemes- | Zeichnung
Abweichungen | o "~ . Kap. 5.2
nicht Gber-funterschritten werden. p. >. sen.

Hinweis: Bei den Verkehrsstationen mit maschineller Reinigung wird empfohlen die Pflastersteine gebunden zu verlegen.
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DB

NETZE

Anforderungen an die Dauerhaftigkeit Nachweis
Nr Attri-
but |Kurz- Spezi-
Beschreibung o Quelle Verfahren Dokument
text fikation
) Die charakteristische Spaltzugfestigkeit darf nicht gerin- Prifung entsprechend DIN EN
K6 | muss |SPaltzugfestie- | ger als 4,2 MPa sein. Kein Einzelergebnis darf weniger |2 4.2 DB Baustan- | 1338, Anhang F und anhand Priifzeugnis
keit als 3,6 MPa betragen und die Bruchlast darf nicht gerin- | MPa dard der Ubereinstimmungskriterien
ger als 250 N/mm Spaltflichenlinge sein. nach 6.3.8.3 zu bestimmen
Priifung: DIN EN 1338/1339:
Abriebwider- Abriebwiderstandsklasse 4, Bezeichnung I, TL Pflaster- Abriebverfahren mit breiter
K7 | muss stand Abriebtiefe < 20 mm <20 mm StB 06 Schleifscheibe (Anhang G), al- | Priifzeugnis
. . 5 ) ternativ Prifverfahren nach
alternativ nach Bohme < 18000 mm?/5000 mm Bohme (Anhang H)
muss | Frost- Tausalz- | Die Abwitterungsmenge gem. CDF-Test (Frost-Tausalz- |< 500 DB Baustan- | Priifung: DIN CEN/TS 12390-9 | Priifzeugnis
K8 Widerstand Widerstand) darf im Mittel nicht mehr als 500 g/m? betra- | g/m? dard Prifung von Festbeton: Frost-
gen. tausalzwiderstand, Abwitterung
(CDF-Test)
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DB

NETZE

Anforderungen an die Verkehrssicherheit Nachweis
Nr Attri-
but |Kurz- . Spezi-
Beschreibung . Quelle Verfahren Dokument
text fikation
Farbton der Oberflache weil8 durchgefarbt (Vorsatz- . DB Herstellerer-
K9 | muss | Farbton . weild - e
schicht) Baustandard klarung
DIN EN Prifung gemafd . .
fO muss | Kontrast Lichtreflexionsgrad der Oberflache (LRV) = 50 LRV250 | jecas1 DIN ENg1g6584_1 Priifzeugnis
K USS Rutschhem- Die Bahnsteigobgrfléghe muss _rutschhemmend gem?:iB R11 RIL 813.0201 Priifverfahren “Schiefe Ebene® Priifzeugnis
11 mung RIL 813.0201 sein. Die Werte fiir Rutschhemmung sind . nach DIN 51130 g
fir die jeweilige Zone zu wahlen.
Bei geneigten Flachen, wie z.B. Rampen sind héhere ) - .
K 1 muss | Rutschhem- Klassen der Rutschhemmung gemaR RIL 813.0201 zu | R12- RIL 813.0201 | Préfverfahren “Schiefe Ebene Prilfzeugnis
12 mung beachten. Fiir die Neigungen (3 % - 6 %) und (6 % - R13 nach DIN 51130
12 %) sind entsprechende Werte zu wahlen.
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DB

NETZE

4.2.12 Taktiles Leitsystem aus Bodenindikatoren (Rippen- und Noppenpflaster) fiir Bahnsteige der Kat 3 - 5

. Anforderungen an die Konstruktion Nachweis
Nr Abt::tl- Kur Spezi
urz- c zi-
text Beschreibung fikation Quelle Verfahren Dokument
. . o Rippen- Prifzeugnis,
L1 |muss |Rippenstruktur |Ausfihrung der Oberfldche mit Rippenstruktur nach DIN pl|3( DIN 32984 Visuelle Kontrolle Herstellerer-
32984 (fiir Auffindestreifen und Richtungsfelder) struktur Kldrung
Ausfiihrung der Oberflache mit Noppenstruktur nach DIN | Noppen- i Priifzeugnis,
L2 | muss | Noppenstruktur | 37984 (fiir Aufmerksamkeitsfelder und Aufmerksamkeits- struktur DIN 32984 Visuelle Kontrolle Herstellerer-
streifen). klarung
Folgende Abmessungen sind bei den Pflastersteinen mit
L3 |muss | Abmessungen |taktiler Oberflache einzuhalten: - (I:?BdBaustan- - tljlrot(tjUktdaten-
ar a
Lange = 300 mm; Breite = 300 mm; Dicke 80 mm
Faserbeton oder Hochleistungsbeton
Der jeweilige Werkstoff muss widerstandsfahig gegen Produktliefer-
Farb- und Helligkeitsveranderungen sowie gegen Witte- ; .
. VET - > - - TL-Pflaster schein (DIN
L4 | muss | Material rungs- und Umwelteinfliisse im Sinne der materiatechni- |- StB 06 TL-Pflaster StB 06 1338 und TL-
schen Anforderungen. Pflaster)
Zulissige Die gem. DIN EN 1338 zulassigen Abweichungen/Diffe- DIN EN 1338 | Die MaRe und Abweichungen
L5 | muss Abweicﬁun en |reNZEn der Geometrie, Ebenheit und Wélbung diirfen - sind nach Anhang C zu bemes- | Zeichnung
g nicht tiber-funterschritten werden. Kap. 5.2 sen.
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DB

NETZE

Anforderungen an die Dauerhaftigkeit Nachweis
Nr Attri-
but |Kurz- . Spezi-
Beschreibung o Quelle Verfahren Dokument
text fikation
| Die charakteristische Spaltzugfestigkeit darf nicht gerin- Priifung entsprechend DIN EN
L6 | muss | SPaltzugfestig- | ger als 4,2 MPa sein. Kein Einzelergebnis darf weniger |2 4,2 DB Baustan- | 1338, Anhang F und anhand Priifzeugnis
keit als 3,6 MPa betragen und die Bruchlast darf nicht gerin- | MPa dard der Ubereinstimmungskriterien
ger als 250 N/mm Spaltflichenlidnge sein. nach 6.3.8.3 zu bestimmen
Priifung: DIN EN 1338/1339:
. i Abriebwiderstandsklasse 4, Bezeichnung I, Abriebverfahren mit breiter
L7 | muss ?tt;rrll((ejbmder Abriebtiefe < 20 mm <20 mm ;It_BPélglster- Schleifscheibe (Anhang G), al- | Priifzeugnis
. . 5 ) ternativ Prifverfahren nach
alternativ nach Bohme < 18000 mm?/5000 mm Bohme (Anhang H)
Frost- Tausalz- | Die Abwitterungsmenge gem. CDF-Test (Frost-Tausalz- |< 500 DB Baustan- | Priifung: DIN CEN/TS 12390-9 | Priifzeugnis
L8 | muss Widerstand Widerstand) darf im Mittel nicht mehr als 500 g/m? betra- | g/m? dard Prifung von Festbeton: Frost-
u gen. tausalzwiderstand, Abwitterung
(CDF-Test)
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DB

NETZE

Anforderungen an die Verkehrssicherheit Nachweis
Nr Attri-
but |Kurz- . Spezi-
Beschreibung . Quelle Verfahren Dokument
text fikation
Farbton der Oberflache weil8 durchgefarbt (Vorsatz- . DB Herstellerer-
L9 | muss |Farbton . weild e
schicht) Baustandard klarung
Ril Prifung gemafd
L I muss | Kontrast - - ; LRV > 50 | 813-0205A01 | piig 3050501 Priifzeugnis
10 Lichtreflexionsgrad der Oberflache (LRV) = 50 2 DIN EN - g
DIN EN 16584-1
16584-1
L muss Rutschhem- Die Bahnsteigoberflache muss rutschhemmend gemaf R11 RIL 813.0201 Priifverfahren® Schiefe Ebene® Prifzeugnis
11 mung RIL 813.0201 sein. Die Werte fiir Rutschhemmung sind . nach DIN 51130 g
fur die jeweilige Zone zu wahlen.
Bei geneigten Flachen, wie z.B. Rampen sind hdhere ) . _ .
L |muss |Rutschhem- | Klassen der Rutschhemmung gema® RIL 813.0201 zu  |R12- | oy g5 y; | Prifverfahren” Schiefe Ebene™ | p e o onic
12 mung beachten. Fiir die Neigungen (3 % - 6 %) und (6 % - R13 nach DIN 51130
12 %) sind entsprechende Werte zu wahlen.
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4.2.13 SicherungsmaBnahme ,,Schraffur” Beton fiir Bahnsteige der Kat 3 - 5

DB

NETZE

. Anforderungen an die Konstruktion Nachweis
Nr Abt:lrtl- Kur Spezi
urz- . zi-
text Beschreibung fikation Quelle Verfahren Dokument
. Ril 813.0201
Die Dicke der Schraffurpflaster muss 80 mm betragen. . . i
M1 | muss |Abmessungen |Weitere Abmessungen gemaf Ril 813.0201 und Ril - Bg E::?g ?H-ﬁéﬁggéts 06 tljlraotttjuktdaten
513.2011. DIN EN 1338 Anhang C
Die Kanten der Steine miissen abgerundet oder mit einer Herstellerer-
M2 | muss | Fase Fase abgeschragt sein. Horizontales oder vertikales MaR | < 3,0 mm | DB - Klarun
darf 3,0 mm nicht (iberschreiten. g
Vorsatz Betonstein mit Natursteinvorsatzschicht (Nutzschicht mit . .
M3 |muss | 3 - 5) Naturstein-gehalt) 8 mm DIN EN 1338 | DIN EN 1338 Anhang C Priifzeugnis
Mindestdicke des Vorsatzes 8 mm.
Zulissige Die gem. DIN EN 1338 zulassigen Abweichungen/Diffe- DIN EN 1338 | Die MaRe und Abweichungen
M4 | muss Abweicﬁun en |renzen der Geometrie, Ebenheit und Woélbung diirfen - sind nach Anhang C zu bemes- | Zeichnung
g nicht Giber-Junterschritten werden. Kap. 5.2 sen.

Hinweis: Bei den Verkehrsstationen mit maschineller Reinigung wird empfohlen die Pflastersteine gebunden zu verlegen.
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DB

NETZE

Anforderungen an die Leistungsfahigkeit und Dauerhaftigkeit Nachweis
Nr Attri-
but |Kurz- Spezi-
Beschreibung o Quelle Verfahren Dokument
text fikation
) Die charakteristische Spaltzugfestigkeit darf nicht gerin- Prifung entsprechend DIN EN
M5 | muss | SPaltzugfestig- | ger als 4,2 MPa sein. Kein Einzelergebnis darf weniger | 4.2 DB 1338, Anhang F und anhand Priifzeugnis
keit als 3,6 MPa betragen und die Bruchlast darf nicht gerin- MPa Baustandard |der Uberelnstlmmungskrlterlen
ger als 250 N/mm Spaltflichenlinge sein. nach 6.3.8.3 zu bestimmen
Priifung: DIN EN 1338/1339:
Abriebwider- Abriebwiderstandsklasse 4, Bezeichnung I, TL Pflaster- Abriebverfahren mit breiter
M6 | muss stand Abriebtiefe < 20 mm <20 mm StB 06 Schleifscheibe (Anhang G), al- | Priifzeugnis
. .. 5 ) ternativ Prifverfahren nach
alternativ nach Bohme < 18000 mm?/5000 mm Bohme (Anhang H)
) ) Priifung: DIN CEN/TS 12390-9
M7 | muss | Frost- Tausalz- Die Abwitterungsmenge gem. CDF-Test (Frost-TeiusaIz- < 500 DB Priifung von Festbeton: Frost- | p e oo
Widerstand Widerstand) darf im Mittel nicht mehr als 500 g/m? be-tra- | g/m? Baustandard |tausalzwiderstand, Abwitterung g
gen. (CDF-Test)
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DB

NETZE

Anforderungen an die Verkehrssicherheit Nachweis
Nr Attri-
but |Kurz- . Spezi-
Beschreibung . Quelle Verfahren Dokument
text fikation
gespren-
Optik . . . kelt DB . Musterstein
M8 | muss Kat (3 - 5) Gesprenkelte Optik, geschliffene Oberflache geschlif- | Baustandard Visuelle Kontrolle oder Foto
fen
M Farbton der Oberflache anthrazit dunkel (Vorsatzschicht), anthrazit | DIN EN
muss | Farbton durchgefarbt mit Pigmenten auf Eisenoxidbasis nach DIN Siehe Norm Priifzeugnis
9 dunkel 12878
EN 12878.
M muss | Kontrast i i 4 LRV < DIN EN Prufung gemafs Prufzeugnis
10 Lichtreflexionsgrad der dunklen Oberfliche (LRV) < 11,3 |11 3 16584-1 DIN EN 16584-1
M muss | Farbton Farbton der Oberflache weil8 durchgefarbt (Vorsatz- weil DB ) Herstellerer-
11 schicht) Baustandard klarung
M DIN EN Priifung gemaf . .
17 |muss | Kontrast Lichtreflexionsgrad der Oberflache (LRV) = 50 LRV250 | 10841 DIN ENg1g6584_1 Priifzeugnis
M Rutschhem_ Die BahnStEIgOberﬂaChe muss rutschhemmend gemaB Prufverfahren “Schiefe Ebene“ . .
13 |MUSS | hing RIL 813.0201 sein. Die Werte fiir Rutschhemmung sind | R11 RIL 813.0201 | - 1 DIN 51130 Prifzeugnis
fur die jeweilige Zone zu wahlen.
Bei geneigten Flachen, wie z.B. Rampen sind hohere ) - .
M | uss | Rutschhem- Klassen der Rutschhemmung gemag RIL 813.0201 zu R12 - RIL 813.0201 | Préfverfahren “Schiefe Ebene Priifzeugnis
14 mung beachten. Fiir die Neigungen (3 % - 6 %) und (6 % - R13 nach DIN 51130
12 %) sind entsprechende Werte zu wahlen.
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4.2.14 Betonsteinpflaster fiir Bahnsteige der Kat 6 - 7

DB

NETZE

. Anforderungen an die Konstruktion Nachweis
Nr Abt::tl- Kur Spezi
urz- c zi-
text Beschreibung fikation Quelle Verfahren Dokument
Folgende Abmessungen sind beim Betonsteinpflaster
N1 | muss | Abmessungen | einzuhalten: i DB TL-Pflaster StB 06, Produktdaten-
g Baustandard | DIN EN 1338 Anhang C blatt
Lange = 300 mm; Breite = 300 mm; Dicke 80 mm
Die Kanten der Steine miissen abgerundet oder mit einer Herstellerer-
N2 | muss | Fase Fase abgeschragt sein. Horizontales oder vertikales MaR | < 3,0 mm | DB - -
oo ; klarung
darf 3,0 mm nicht (iberschreiten.
Vorsatz Betonsteinpflaster der Bahnhofskategorie 6-7 miissen Herstellerer-
N3 | muss (Kat. 6-7) eine Vorsatzschicht mit einer 8 mm DIN EN 1338 |DIN EN 1338 Anhang C Klarung
Mindestdicke von 8 mm aufweisen.
Zulsssige Die gem. DIN EN 1338 zulissigen Abweichungen/Diffe- DIN EN 1338 | Die Mafie und Abweichungen .
N4 |muss | Apveichungen |renzen der Geometrie, Ebenheit und Wélbung diirfen - K sind nach Anhang C zu mes- | Zeichnung
e ) ap. 5.2 sen.
nicht Giber-funterschritten werden.
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DB

NETZE

Anforderungen an die Dauerhaftigkeit Nachweis
Nr Attri-
but |Kurz- Spezi-
Beschreibung o Quelle Verfahren Dokument
text fikation
) Die charakteristische Spaltzugfestigkeit darf nicht gerin- Prifung entsprechend DIN EN
N5 | muss |SPaltzugfestig- | ger als 4,2 MPa sein. Kein Einzelergebnis darf weniger | 4.2 DB 1338, Anhang F und anhand Priifzeugnis
keit als 3,6 MPa betragen und die Bruchlast darf nicht gerin- MPa Baustandard |der Ubereinstimmungskriterien
ger als 250 N/mm Spaltflichenlange sein. nach 6.3.8.3
Priifung: DIN EN 1338/1339:
Abriebwider- Abriebwiderstandsklasse 4, Bezeichnung I, TL Pflaster- Abriebverfahren mit breiter
N6 | muss stand Abriebtiefe < 20 mm, <20 mm StB 06 Schleifscheibe (Anhang G), al- | Priifzeugnis
. .. 5 ) ternativ Prifverfahren nach
alternativ nach Bohme < 18000 mm?/5000 mm Bohme (Anhang H)
) ) Priifung: DIN CEN/TS 12390-9
N7 | muss | Frost- Tausalz- Die Abwitterungsmenge gem. CDF-Test (Frost-TeiusaIz- < 500 DB Priifung von Festbeton: Frost- | p e oo
Widerstand Widerstand) darf im Mittel nicht mehr als 500 g/m? betra- | gjm? Baustandard |tausalzwiderstand, Abwitterung g
gen. (CDF-Test)
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DB] NETZE

Anforderungen an die Verkehrssicherheit Nachweis
Nr Attri- i
but |Kurz- . Spezi-
Beschreibung . Quelle Verfahren Dokument
text fikation
Der Farbton der Oberflaiche muss anthrazit dunkel sein anthrazit | DIN EN Prifzeugnis,
N8 | muss | Farbton (Vorsatzschicht), durchgefarbt mit Pigmenten auf Eisen- dunkel 12878 Siehe Norm Hersteller-
oxidbasis nach DIN EN 12878. nachweis
Ril
muss | Kontrast . ) . LRV < 813.0205A01, Prufverfahren Priifzeugnis
N9 Lichtreflexionsgrad der Oberfliche (LRV-Wert) < 11,3 11,3 DIN EN DIN EN 16584-1 g
16584-1
N Rutschhem- Die Bahnsteigoberflache muss rutschhemmend gemaR Priifverfahren “Schiefe Ebene® i .
10 |™MYSS | mung RIL 813.0201 sein. Die Werte fiir Rutschhemmung sind | R11 RIL 813.0201 | - 1 DIN 51130 Prifzeugnis
fur die jeweilige Zone zu wahlen.
Bei geneigten Flachen, wie z.B. Rampen sind hdhere ) - .
N |muss |Rutschhem- | Klassen der Rutschhemmung gemaR RIL 813.0201zu  |R12- | oy g5 yg; | Prifverfahren “Schiefe Ebene™ | p e o onic
11 mung beachten. Fiir die Neigungen (3 % - 6 %) und (6 % - R13 nach DIN 51130
12 %) sind entsprechende Werte zu wahlen.
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4.2.15 Betonwerksteinplatte fiir Bahnsteige der Kat 6 - 7

DB

NETZE

. Anforderungen an die Konstruktion Nachweis
Nr Abt::tl- Kur Spezi
urz- c zi-
text Beschreibung fikation Quelle Verfahren Dokument
Die Betonwerksteinplatte dient als Verlangerung des Si-
01| Info | Einsatz cherungselementes ,Strich® zwischen taktilem Abschluss- | - DB - -
feld und Bahnsteigende.
Folgende Abmessungen sind bei Betonwerksteinpflaster Produktdaten-
02 | muss | Abmessungen | €inzuhalten: - (El)aBrdBaustan- TL-Pflaster StB 06 blatt
Lange = 300 mm; Breite = 300 mm; Dicke 80 mm
Die Kanten der Steine miissen abgerundet oder mit einer Herstellerer-
03 | muss | Fase Fase abgeschragt sein. Horizontales oder vertikales Mal3 | < 3,0 mm | DB - -
oo ; klarung
darf 3,0 mm nicht iberschreiten.
Die Betonwerksteinplatte soll aus Faserbeton oder Hoch-
leistungsbeton bestehen.
04 Material o ] o DB Baustan- Produktliefer-
muss | Materia Der jeweilige Werkstoff muss widerstandsfahig gegen il dard il schein
Farb- und Helligkeitsveranderungen sowie gegen Stof3-
einwirkungen sein.
Zulissige Die gem. DIN EN 1338 zuldssigen Abweichungen/Diffe- DIN EN 1338 | Die MaRe und Abweichungen
O5 | muss Abweicﬁun en |rENZEN der Geometrie, Ebenheit und Woélbung diirfen - sind nach Anhang C zu bemes- | Zeichnung
g nicht tiber-funterschritten werden. Kap. 5.2 sen.
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DB

NETZE

Anforderungen an die Dauerhaftigkeit Nachweis
Nr Attri-
but |Kurz- Spezi-
Beschreibung o Quelle Verfahren Dokument
text fikation
) Die charakteristische Spaltzugfestigkeit darf nicht gerin- Prifung entsprechend DIN EN
06 | muss | SPaltzugfestig- | ger als 4,2 MPa sein. Kein Einzelergebnis darf weniger | 4.2 DB Baustan- | 1338, Anhang F und anhand Priifzeugnis
keit als 3,6 MPa betragen und die Bruchlast darf nicht gerin- | MPa dard der Ubereinstimmungskriterien
ger als 250 N/mm Spaltflichenlinge sein. nach 6.3.8.3 zu bestimmen
Priifung: DIN EN 1338/1339:
Abriebwider- Abriebwiderstandsklasse 4, Bezeichnung I, TL Pflaster- Abriebverfahren mit breiter
07 | muss stand Abriebtiefe < 20 mm <20 mm StB 06 Schleifscheibe (Anhang G), al- | Priifzeugnis
. . 5 ) ternativ Prifverfahren nach
alternativ nach Bohme < 18000 mm?/5000 mm Bohme (Anhang H)
muss | Frost- Tausalz- | Die Abwitterungsmenge gem. CDF-Test (Frost-Tausalz- |< 500 DB Baustan- | Priifung: DIN CEN/TS 12390-9 | Priifzeugnis
08 Widerstand Widerstand) darf im Mittel nicht mehr als 500 g/m? betra- | g/m? dard Prifung von Festbeton: Frost-
gen. tausalzwiderstand, Abwitterung
(CDF-Test)
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DB

NETZE

Anforderungen an die Verkehrssicherheit Nachweis
Nr Attri-
but |Kurz- . Spezi-
Beschreibung . Quelle Verfahren Dokument
text fikation
Farbton der Oberflache weil8 durchgefarbt (Vorsatz- . DB Herstellerer-
09 | muss | Farbton . weild - e
schicht) Baustandard klarung
DIN EN Prifung gemafd . .
?0 muss | Kontrast Lichtreflexionsgrad der Oberflache (LRV) = 50 LRV250 | jecas1 DIN ENg1g6584_1 Priifzeugnis
0 USS Rutschhem- Die Bahnsteigobgrfléghe muss _rutschhemmend gem?:iB R11 RIL 813.0201 Priifverfahren “Schiefe Ebene® Priifzeugnis
11 mung RIL 813.0201 sein. Die Werte fiir Rutschhemmung sind . nach DIN 51130 g
fir die jeweilige Zone zu wahlen.
Bei geneigten Flachen, wie z.B. Rampen sind héhere ) - .
?2 muss | Rutschhem- Klassen der Rutschhemmung gemaR RIL 813.0201 zu | R12- RIL 813.0201 | Préfverfahren “Schiefe Ebene Prilfzeugnis
mung beachten. Fiir die Neigungen (3 % - 6 %) und (6 % - R13 nach DIN 51130
12 %) sind entsprechende Werte zu wahlen.
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DB

NETZE

4.2.16 Taktiles Leitsystem aus Bodenindikatoren (Rippen- und Noppenpflaster) fiir Bahnsteige der Kat 6 - 7

. Anforderungen an die Konstruktion Nachweis
Nr Abt::tl- Kur Spezi
urz- c zi-
text Beschreibung fikation Quelle Verfahren Dokument
. . o Rippen- Prifzeugnis,
P1 |muss |Rippenstruktur |Ausfihrung der Oberfldche mit Rippenstruktur nach DIN pl|3( DIN 32984 Visuelle Kontrolle Herstellerer-
32984 (fiir Auffindestreifen und Richtungsfelder) struktur Kldrung
Ausfiihrung der Oberflache mit Noppenstruktur nach DIN | Noppen- i Priifzeugnis,
P2 | muss | Noppenstruktur | 32984 (fiir Aufmerksamkeitsfelder und Aufmerksamkeits- struktur | PN 32984 Visuelle Kontrolle Herstellerer-
i klarung
streifen).
Folgende Abmessungen sind bei den Pflastersteinen mit
P3 |muss | Abmessungen | taktiler Oberfldche einzuhalten: - (I:?BdBaustan- - tljlrot(tjUktdaten-
ar a
Lange = 300 mm; Breite = 300 mm; Dicke 80 mm
Faserbeton oder Hochleistungsbeton
Der jeweilige Werkstoff muss widerstandsfahig gegen Produktliefer-
. Farb- und Helligkeitsveranderungen sowie gegen Witte- TL-Pflaster schein (DIN
P4 | muss | Material rungs- und Umwelteinfliisse im Sinne der materiatechni- |- StB 06 TL-Pflaster StB 06 1338 und TL-
schen Anforderungen. Pflaster)
Zulissige Die gem. DIN EN 1338 zulassigen Abweichungen/Diffe- DIN EN 1338 | Die MaRe und Abweichungen
P5 | muss Abweicﬁun en |reNZEn der Geometrie, Ebenheit und Wélbung diirfen - sind nach Anhang C zu bemes- | Zeichnung
g nicht tiber-funterschritten werden. Kap. 5.2 sen.
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DB

NETZE

Anforderungen an die Dauerhaftigkeit Nachweis
Nr Attri-
but |Kurz- . Spezi-
Beschreibung o Quelle Verfahren Dokument
text fikation
| Die charakteristische Spaltzugfestigkeit darf nicht gerin- Priifung entsprechend DIN EN
P6 | muss | SPaltzugfestig- | ger als 4,2 MPa sein. Kein Einzelergebnis darf weniger |2 4,2 DB Baustan- | 1338, Anhang F und anhand Priifzeugnis
keit als 3,6 MPa betragen und die Bruchlast darf nicht gerin- | MPa dard der Ubereinstimmungskriterien
ger als 250 N/mm Spaltflichenlidnge sein. nach 6.3.8.3 zu bestimmen
Priifung: DIN EN 1338/1339:
. i Abriebwiderstandsklasse 4, Bezeichnung I, Abriebverfahren mit breiter
P7 | muss ?tt;rrll((ejbmder Abriebtiefe < 20 mm <20 mm ;It_BPélglster- Schleifscheibe (Anhang G), al- | Priifzeugnis
. . 5 ) ternativ Prifverfahren nach
alternativ nach Bohme < 18000 mm?/5000 mm Bohme (Anhang H)
Frost- Tausalz- | Die Abwitterungsmenge gem. CDF-Test (Frost-Tausalz- |< 500 DB Baustan- | Priifung: DIN CEN/TS 12390-9 | Priifzeugnis
P8 | muss Widerstand Widerstand) darf im Mittel nicht mehr als 500 g/m? betra- | g/m? dard Prifung von Festbeton: Frost-
u gen. tausalzwiderstand, Abwitterung
(CDF-Test)
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DB

NETZE

Anforderungen an die Verkehrssicherheit Nachweis
Nr Attri-
but |Kurz- . Spezi-
Beschreibung . Quelle Verfahren Dokument
text fikation
Ril Prifung gemafy
P , , i 813.0205A01 | oo gs s i .
g |muss Kontrast Lichtreflexionsgrad der Oberfliche (LRV) = 50 LRV = 50 DIN EN Ril813.0205A01 Prifzeugnis
DIN EN 16584-1
16584-1
P Rutschhem- Die Bahnsteigoberflache muss rutschhemmend gemaR Priifverfahren “Schiefe Ebene® . .
10 |™MYSS | mung RIL 813.0201 sein. Die Werte fiir Rutschhemmung sind | R11 RIL 813.0201 | - 1 DIN 51130 Priifzeugnis
fur die jeweilige Zone zu wahlen.
Bei geneigten Flachen, wie z.B. Rampen sind hdhere ) - .
P |muss |Rutschhem- | Kiassen der Rutschhemmung gemaR RIL 813.0201zu  |R12- | o, 813 gyqq | Prifverfahren “Schiefe Ebene™ | o e o \oic
11 mung beachten. Fiir die Neigungen (3 % - 6 %) und (6 % - R13 nach DIN 51130
12 %) sind entsprechende Werte zu wahlen.
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4.2.17 SicherungsmaBnahme ,,Schraffur” Beton fiir Bahnsteige der Kat 6 - 7

DB

NETZE

Attri Anforderungen an die Konstruktion Nachweis
ri-
Nr
but A7 Beschreibung =ik Quelle Verfahren Dokument
text fikation
Die Dicke der Pflastersteine fiir schraffierte Flachen muss Ril 813.0201
Q1 | muss | Abmessungen 80 mm betragen. i DB Ril813 Ril 513.2011 Produktdaten-
g Weitere Abmessungen gemalf? Ril 813.0201 und Ril DB Ril513 TL-Pflaster StB 06, blatt
513.2011. DIN EN 1338 Anhang C
Die Kanten der Steine miissen abgerundet oder mit einer DB Herstellerer-
Q2 | muss | Fase Fase abgeschragt sein. Horizontales oder vertikales Mal | < 3,0 mm -
oo ; Baustandard klarung
darf 3,0 mm nicht liberschreiten.
Q4 | muss xorsztz Betonstein mit Vorsatzschicht, 8mm  |DINEN 1338 |DIN EN 1338 Anhang C Priifzeugnis
at(6-7) Mindestdicke des Vorsatzes 8 mm.
Zulissige Die gem. DIN EN 1338 zulassigen Abweichungen/Diffe- DIN EN 1338 | Die MaRe und Abweichungen
Q5 | muss Abweicﬁun en |r€Nnzen der Geometrie, Ebenheit und Woélbung diirfen - sind nach Anhang C zu bemes- | Zeichnung
g nicht Giber-Junterschritten werden. Kap. 5.2 sen.
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DB

NETZE

Anforderungen an die Leistungsfahigkeit und Dauerhaftigkeit Nachweis
Nr Attri-
but |Kurz- Spezi-
Beschreibung Quelle Verfahren Dokument
text fikation
) Die charakteristische Spaltzugfestigkeit darf nicht gerin- Prifung entsprechend DIN EN
Q6 | muss Spaltzugfestig- | ger als 4,2 MPa sein. Kein Einzelergebnis darf weniger |2 4.2 DB 1338, Anhang F und anhand Priifzeugnis
keit als 3,6 MPa betragen und die Bruchlast darf nicht gerin- MPa Baustandard |der Uberelnstlmmungskrlterlen
ger als 250 N/mm Spaltflichenlinge sein. nach 6.3.8.3 zu bestimmen
Priifung: DIN EN 1338/1339:
Abriebwider- Abriebwiderstandsklasse 4, Bezeichnung I, TL Pflaster- Abriebverfahren mit breiter
Q7 | muss stand Abriebtiefe < 20 mm <20 mm StB 06 Schleifschgibe (Anhang G), al- | Priifzeugnis
alternativ nach Bohme < 18000 mm?/5000 mm? tefnativ Prufverfahren nach
= Boéhme (Anhang H)
) ) Priifung: DIN CEN/TS 12390-9
08 | muss Frost- Tausalz- | Die Abwitterungsmenge gem. CDF-Test (Frost-Tausalz- | < 500 DB Priifung von Festbeton: Frost- | 5 ... .
Widerstand Widerstand) darf im Mittel nicht mehr als 500 g/m? betra- | gjm? Baustandard |tausalzwiderstand, Abwitterung rufzeugnis
gen. (CDF-Test)
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DB] NETZE

Anforderungen an die Verkehrssicherheit Nachweis
Nr Attri-
but |Kurz- ) Spezi-
Beschreibung . Quelle Verfahren Dokument
text fikation
i Farbton der Oberflache anthrazit dunkel (Vorsatzschicht), .

Q muss Farbton d_un durchgefarbt mit Pigmenten auf Eisenoxidbasis nach DIN anthrazit | DIN EN Siehe Norm Priifzeugnis
9 kele Bereich EN 12878 dunkel 12878
Q muss | Kontrast i i 3 LRV < DIN EN Priifung gemafd Priifzeugnis
10 Lichtreflexionsgrad der dunklen Oberfliche (LRV) < 11,3 |11 3 16584-1 DIN EN 16584-1
Q muss | Farbton Farbton der Oberflache weifd durchgefarbt (Vorsatz- weil DB ) Herstellerer-
11 schicht) Baustandard klarung
Q DIN EN Prifung gemafd . .
1o |muss | Kontrast Lichtreflexionsgrad der weiBen Oberflache (LRV) 2 50.  [LRV 250 | 000, 1 DIN ENg1g6584_1 Prifzeugnis
Q muss Rutschhem- Die Bahnsteigobgrfléghe muss rutschhemmend gemaf R11 RIL 813.0201 Priifverfahren “Schiefe Ebene® Priifzeugnis
13 mung RIL 813.0201 sein. Die Werte fiir Rutschhemmung sind . nach DIN 51130 g

fur die jeweilige Zone zu wahlen.

Bei geneigten Flachen, wie z.B. Rampen sind héhere ) - .
Q4 muss | Rutschhem- Klassen der Rutschhemmung gemaR RIL 813.0201 zu R12 - RIL 813.0201 Prufr:/erfahren Schiefe Ebene Priifzeugnis
1 mung beachten. Fiir die Neigungen (3 % - 6 %) und (6 % - 12 | R13 nach DIN 51130

%) sind entsprechende Werte zu wahlen.
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4.2.18 Betonsteinpflaster fiir Personenunterfiihrungen der Kat 3 - 7

DB

NETZE

. Anforderungen an die Konstruktion Nachweis
Nr Abtrlrtl- Kur Spezi
urz- . zi-
text Beschreibung fikation Quelle Verfahren Dokument
Folgende Abmessungen sind beim Betonsteinpflaster
einzuhalten:
Lange = 300 mm; Breite = 300 mm; Dicke 40 mm
R1 | muss | Abmessuneen i DB TL-Pflaster StB 06, Produktdaten-
g Baustandard | DIN EN 1338 Anhang C blatt
Hinweis: Einbau im Mittelbett, Dicke ca. 10 mm, im Kom-
binierten Verfahren (Buttering- Floating) mit Mittelbett-
mértel auf Zementbasis(Siehe Baustandard Ausbau Per-
sonenunterfiihrungen)
Die Kanten der Steine miissen abgerundet oder mit einer Herstellerer-
R2 | muss |Fase Fase abgeschragt sein. Horizontales oder vertikales Ma |< 3,0 mm | DB - -
Lo : klarung
darf 3,0 mm nicht tGiberschreiten.
Vorsatz Betonsteinpflaster der Bahnhofskategorie 3-7 miissen Herstellerer-
R3 | muss (Kat. 3-7) eine Natursteinvorsatzschicht (Nutzschicht mit Natur- 8 mm DIN EN 1338 | DIN EN 1338 Anhang C klarung
steingehalt) mit einer Mindestdicke von 8 mm aufweisen.
Zulissige Die gem. DIN EN 1338 zulassigen AbweichungenDiffe- DIN EN 1338 | Die MaRe und Abweichungen .
R4 Imuss |\ cichungen | renzen der Geometrie, Ebenheit und Wolbung diirfen il sind nach Anhang C zu mes- | Zeichnung
g -eel ) Kap. 5.2 sen
nicht Gber-funterschritten werden. .
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NETZE

Anforderungen an die Dauerhaftigkeit Nachweis
Nr Attri-
but |Kurz- Spezi-
Beschreibung o Quelle Verfahren Dokument
text fikation
) Die charakteristische Spaltzugfestigkeit darf nicht gerin- Prifung entsprechend DIN EN
R5 | muss | SPaltzugfestie- | ger als 4,2 MPa sein. Kein Einzelergebnis darf weniger |2 4.2 DB 1338, Anhang F und anhand Priifzeugnis
keit als 3,6 MPa betragen und die Bruchlast darf nicht gerin- MPa Baustandard |der Ubereinstimmungskriterien
ger als 250 N/mm Spaltflichenlange sein. nach 6.3.8.3
Priifung: DIN EN 1338/1339:
Abriebwider- Abriebwiderstandsklasse 4, Bezeichnung I, TL Pflaster- Abriebverfahren mit breiter
R6 | muss stand Abriebtiefe < 20 mm, <20 mm StB 06 Schleifscheibe (Anhang G), al- | Priifzeugnis
. .. 5 ) ternativ Prifverfahren nach
alternativ nach Bohme < 18000 mm?/5000 mm Bohme (Anhang H)
) ) Priifung: DIN CEN/TS 12390-9
R7 | muss | Frost- Tausalz- Die Abwitterungsmenge gem. CDF-Test (Frost-TeiusaIz- < 500 DB Priifung von Festbeton: Frost- | p e oo
Widerstand Widerstand) darf im Mittel nicht mehr als 500 g/m? betra- | gjm? Baustandard |tausalzwiderstand, Abwitterung g
gen. (CDF-Test)
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NETZE

Anforderungen an die Verkehrssicherheit Nachweis
Nr Attri-
but |Kurz- . Spezi-
Beschreibung . Quelle Verfahren Dokument
text fikation
. Die Oberflache der Betonsteinpflaster der Bahnhofskate- | geschlif-
Oberflachenbe- . . . . ) )
. gorien 3-7 miissen geschliffen sein und eine stark ge- fen DB Baustan- . Musterstein
R8 | muss |schaffenheit kelte Optik durch ent hende Zusatzstoffe auf- tark ge- | dard Visuelle Kontrolle der Fot
(Kat. 3-7) sprenkelte Optik durch entsprechende Zusatzstoffe au stark ge ar oder Foto
weisen. sprenkelt
Der Farbton der Oberflaiche, muss durchgefarbt oder Herstellerer-
muss | Farbton durch helle Gesteinskérnung der Vorsatzschicht erreicht hell DB Baustan- Visuelle Kontrolle KlErun
R9 werden. (Siehe SPU 01 und SPUO8 Muster info-b Nr. 54 dard M &
. X . usterstein
feingeschliffen als Richtmuster)
Ril
R |muss |Kontrast Der helle Farbton der Oberfliche muss Lichtreflexions- || ry s 50 | 813-0205A01, Priifverfahren Priifzeugnis
10 grad der Oberflaiche (LRV-Wert) = 50 aufweisen. DIN EN DIN EN 16584-1 g
16584-1
Die Pflasteroberflaiche muss rutschhemmend gemaR RIL ) - .
1R1 muss | Rutschhem- 813.0201 sein. Die Werte fiir Rutschhemmung sind fir R11 RIL 813.0201 Prufr:/erfahren Schiefe Ebene Priifzeugnis
mung die jeweilige Zone zu wéahlen. Hier der Wert fiir den Uber- nach DIN 51130
gangsbereich.
Bei geneigten Flachen, wie z.B. Rampen sind héhere ) )
R |muss |Rutschhem- Klassen der Rutschhemmung gemaR RIL 813.0201 zu R12 - RIL 813.0201 | Préfverfahren “Schiefe Ebene” Priifzeugnis
12 mung beachten. Fiir die Neigungen (3 % - 6 %) und (6 % - R13 nach DIN 51130
12 %) sind entsprechende Werte zu wahlen.
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4.2.19 Taktiles Leitsystem aus Bodenindikatoren (Rippen- und Noppenpflaster) fiir Personenunterfiihrungen der Kat 3 - 7

NETZE

. Anforderungen an die Konstruktion Nachweis
Nr Abtrlrtl- Kur Spezi
urz- : zi-
text Beschreibung fikation Quelle Verfahren Dokument
. . o Rippen- Prifzeugnis,
S1 |muss |Rippenstruktur |Ausfiihrung der Oberflache mit Rippenstruktur nach DIN p[|)( DIN 32984 Visuelle Kontrolle Herstellerer-
32984 (fiir Auffindestreifen und Richtungsfelder) struktur Kldrung
Ausfiihrung der Oberflache mit Noppenstruktur nach DIN | Noppen- i Priifzeugnis,
S2 |muss | Noppenstruktur | 37984 (fiir Aufmerksamkeitsfelder und Aufmerksamkeits- | sirokear | PN 32984 Visuelle Kontrolle Herstellerer-
streifen). klarung
Folgende Abmessungen sind bei den Pflastersteinen mit
taktiler Oberflache einzuhalten:
Lange = 300 mm; Breite = 300 mm; Dicke = 40 mm
S3 | muss | Abmessungen i DB Baustan- i Produktdaten-
g dard blatt
Hinweis: Einbau im Mittelbett, Dicke ca. 10 mm, im Kom-
binierten Verfahren (Buttering- Floating) mit Mittelbett-
mértel auf Zementbasis
Faserbeton oder Hochleistungsbeton .
Der jeweilige Werkstoff muss widerstandsfahig gegen Produktliefer-
S4 | muss | Material Farb- und Helligkeitsveranderungen sowie gegen Witte- | . TL-Pflaster TL-Pflaster StB 06 schein (DIN
rungs- und Umwelteinfliisse im Sinne der materiatechni- StB 06 1338 und TL-
schen Anforderungen. Pflaster)
Zulissige Die gem. DIN EN 1338 zuldssigen Abweichungen/Diffe- DIN EN 1338 | Die MaRe und Abweichungen .
S5 | muss Abweichungen | /€nZen der Geometrie, Ebenheit und Wélbung diirfen - sind nach Anhang C zu bemes- | Zeichnung
g nicht Giber-funterschritten werden. Kap. 5.2 sen.
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NETZE

Anforderungen an die Dauerhaftigkeit Nachweis
Nr Attri-
but |Kurz- Spezi-
Beschreibung o Quelle Verfahren Dokument
text fikation
) Die charakteristische Spaltzugfestigkeit darf nicht gerin- Prifung entsprechend DIN EN
S6 | muss | SPaltzugfestig- | ger als 4,2 MPa sein. Kein Einzelergebnis darf weniger |2 4.2 DB Baustan- | 1338, Anhang F und anhand Priifzeugnis
keit als 3,6 MPa betragen und die Bruchlast darf nicht gerin- | MPa dard der Ubereinstimmungskriterien
ger als 250 N/mm Spaltflichenlinge sein. nach 6.3.8.3 zu bestimmen
Priifung: DIN EN 1338/1339:
Abriebwider- Abriebwiderstandsklasse 4, Bezeichnung I, TL Pflaster- Abriebverfahren mit breiter
S7 | muss stand Abriebtiefe < 20 mm <20 mm StB 06 Schleifscheibe (Anhang G), al- | Priifzeugnis
. . 5 ) ternativ Prifverfahren nach
alternativ nach Bohme < 18000 mm?/5000 mm Bohme (Anhang H)
Frost- Tausalz- | Die Abwitterungsmenge gem. CDF-Test (Frost-Tausalz- |< 500 DB Baustan- | Priifung: DIN CEN/TS 12390-9 | Priifzeugnis
S8 | muss Widerstand Widerstand) darf im Mittel nicht mehr als 500 g/m? betra- | g/m? dard Prifung von Festbeton: Frost-
gen. tausalzwiderstand, Abwitterung
(CDF-Test)
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NETZE

Anforderungen an die Verkehrssicherheit Nachweis
Nr Attri-
but |Kurz- ) Spezi-
Beschreibung . Quelle Verfahren Dokument
text fikation
} Herstellerer-
59 |muss | Farbton Der Farbton der Oberflache muss anthrazit dunkel sein, | qunkel DB Baustan- Visuelle Kontrolle kldrung,
durchgefarbt. Siehe IseB SPU 11. dard Musterstein
Ril Priifung geman
S muss | Kontrast Der dunkle Farbton der Oberfliche muss Lichtreflexions- | LRV < 813.0205A01 Ril813.0205A01 Priifzeugnis
10 grad der Oberflache (LRV) < 11,3 aufweisen. 11,3 DIN EN DIN EN 16584-1
16584-1
IS Rutschhem- Die Bahnsteigoberflache muss rutschhemmend gemaR Priifverfahren “Schiefe Ebene® . .
11 |™YSS I mung RIL 813.0201 sein. Die Werte fiir Rutschhemmung sind | R11 RIL 813.0201 | - 1 DIN 51130 Priifzeugnis
fur die jeweilige Zone zu wahlen.
Bei geneigten Flachen, wie z.B. Rampen sind héhere ) - .
S |muss | Rutschhem- Klassen der Rutschhemmung gemaR RIL 813.0201 zu | R12- RIL 813.0201 | Préfverfahren “Schiefe Ebene Priifzeugnis
12 mung beachten. Fiir die Neigungen (3 % - 6 %) und (6 % - R13 nach DIN 51130
12 %) sind entsprechende Werte zu wahlen.
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4.2.20 Betonsteinpflaster fiir Markierungen des Raucherbereichs Kat 1 - 7

DB

NETZE

. Anforderungen an die Konstruktion Nachweis
Nr Abtrlrtl- Kur Spezi
urz- c zi-
text Beschreibung fikation Quelle Verfahren Dokument
Folgende Abmessungen sind beim Betonsteinpflaster
einzuhalten:
Lange = 300 mm; Breite = 150 mm; Dicke 80 mm ; DB TL-Pflaster StB 06, Produktdaten-
T1 |muss | Abmessungen 8 Baustandard | DIN EN 1338 Anhang C blatt
Die Kanten der Steine miissen abgerundet oder mit einer Herstellerer-
T2 | muss | Fase Fase abgeschragt sein. Horizontales oder vertikales Maf§ | < 3,0 mm DB - kI3
LSOt ; arung
darf 3,0 mm nicht tGiberschreiten.
73 | muss Vorsatz Betonstein mit Vorsatzschicht, 8 mm DIN EN 1338 | DIN EN 1338 Anhang C ngstellerer-
. . klarung
Mindestdicke des Vorsatzes 8 mm.
Zulsssige Die gem. DIN EN 1338 zulissigen Abweichungen/Diffe- DIN EN 1338 | Die Mafie und Abweichungen .
T4 |muss | 4 cichungen | renzen der Geometrie, Ebenheit und Wélbung diirfen - sind nach Anhang C zu mes- | Zeichnung
g -es ; Kap. 5.2 sen
nicht Giber-funterschritten werden. .
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NETZE

Anforderungen an die Dauerhaftigkeit Nachweis
Nr Attri-
but |Kurz- Spezi-
Beschreibung o Quelle Verfahren Dokument
text fikation
) Die charakteristische Spaltzugfestigkeit darf nicht gerin- Prifung entsprechend DIN EN
75 | muss | SPltzugfestig- | ger als 4,2 MPa sein. Kein Einzelergebnis darf weniger | = 42 DB 1338, Anhang F und anhand Priifzeugnis
keit als 3,6 MPa betragen und die Bruchlast darf nicht gerin- MPa Baustandard |der Ubereinstimmungskriterien
ger als 250 N/mm Spaltflichenlange sein. nach 6.3.8.3
Priifung: DIN EN 1338/1339:
Abriebwider- Abriebwiderstandsklasse 4, Bezeichnung I, TL Pflaster- Abriebverfahren mit breiter
T6 | muss stand Abriebtiefe < 20 mm, <20 mm StB 06 Schleifscheibe (Anhang G), al- | Priifzeugnis
. .. 5 ) ternativ Prifverfahren nach
alternativ nach Bohme < 18000 mm?/5000 mm Bohme (Anhang H)
) ) Priifung: DIN CEN/TS 12390-9
77 | muss | Frost- Tausalz- Die Abwitterungsmenge gem. CDF-Test (Frost-TeiusaIz- < 500 DB Priifung von Festbeton: Frost- | p e oo
Widerstand Widerstand) darf im Mittel nicht mehr als 500 g/m? betra- | gjm? Baustandard |tausalzwiderstand, Abwitterung g
gen. (CDF-Test)
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NETZE

Anforderungen an die Verkehrssicherheit Nachweis
Nr Attri-
but |Kurz- ) Spezi-
Beschreibung . Quelle Verfahren Dokument
text fikation
. Die Oberflache der Betonsteinpflaster der Bahnhofskate- | geschlif-
Oberflachenbe- . . . . . )
. gorien 3-7 miissen geschliffen sein und eine stark ge- fen DB Baustan- . Musterstein
T8 | muss | schaffenheit kelte Optik durch ent hende Zusatzstoff i tark ge- | dard Visuelle Kontrolle der Fot
(Kat. 3-7) sprenkelte Optik durch entsprechende Zusatzstoffe au stark ge ar oder Foto
weisen. sprenkelt
Herstellerer-
T9 | muss | Farbton Der Farbton der Oberflache. Vorsatz durchgefarbt. Sr?tlfl?{azit (I;)aBrdBaustan- Visuelle Kontrolle klarung,
Musterstein
Die Pflasteroberfliche muss rutschhemmend gemaR RIL . o .
T Imuss | Rutschhem- 1813 0201 sein. Die Werte fir Rutschhemmung sind fir | R11 RIL 813.0201 | Frufverfahren “Schiefe Ebene™ | p e o onic
10 mung die jeweilige Zone zu wahlen. Hier der Wert fiir den Uber- nach DIN 51130
gangsbereich.
Bei geneigten Flachen, wie z.B. Rampen sind hdhere ) - .
T | muss |RUtschhem- Klassen der Rutschhemmung gemaR RIL 813.0201 zu | R12- RIL 813.0201 | Préfverfahren “Schiefe Ebene Prilfzeugnis
11 mung beachten. Fiir die Neigungen (3 % - 6 %) und (6 % - R13 nach DIN 51130
12 %) sind entsprechende Werte zu wahlen.
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NETZE

4.3 Nichtfunktionaler Anforderungskatalog

4.3.1 Qualitatssicherung und Nachhaltigkeit

At- Anforderungen an die Qualititssicherung Nachweis
Nr| tri- Kurz Spezi
but ) i )
text Beschreibung fikation Quelle Verfahren Dokument
Durchfiihrung der Eigen- und Fremdiiberwachung. Ubliche Verfahren der je- Zertifik
- . . ertifikate
QS | huss | Qualitdtsma- | progykteigene Werkskontrolle und Uberwachung durch zertifi- - EN 1338 | Weiligen Produktnormen Datenblitter
1 nagement | iarte Uberwachungsstelle. und zusatzliche Anforde- Zeugnisse
Die Dokumentation sollte auf Anfrage vorgelegt werden kénnen. rungen der DB AG
Die Vorlage eines Nachhaltigkeitsberichts oder Nachhaltigkeits-
QS ~_|strategie des Unternehmens tber die umweltschiitzenden MaR3- Ubliche Nachweise einer Zertifikate (so-
2 muss | Nachhaltigkeit | hahmen, sowie Unternehmens- und Produktzertifikate. - - nachhaltigen Herstellung fern vorhanden)
%S kann | Nachhaltigkeit | Verwendung von rezyklierte Zuschlagstoffe (RC-Beton) - DI2NO6EN - Herst:alﬂlr(]aéerkla-
QS .. | Bodenbelage, die in diesem Lastenheft geregelt sind, miissen ) i Nachweisformat ist mit DB .
4 | Muss Nachhaltigkeit zu 100% recycelbar sein. S&S abzustimmen Nachweis
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4.3.2 Abnahme/Anwenderfreigabe

DB

NETZE

Nr

tri-
but

Anforderungen an die Abnahme/Anwenderfreigabe

Nachweis

Kurz-
text

Beschreibung

Spezi-
fikation

Quelle

Verfahren

Dokument

muss

Antragsstel-
lung

Die Anwenderfreigabe von Bodenbelagen wie Betonsteinpflas-
ter, Betonwerksteinpflaster und Taktilen Leitelementen ist zu
beantragen bei:

DB Station&Service AG
Infrastrukturelle Grundsatze (1.SPM 2)
Washingtonplatz 2

10557 Berlin

DB

Antrag

muss

Antragsform

Der Antrag auf Anwenderfreigabe ist schriftlich (formlos) zu stel-
len, zu unterschreiben und mit dem Pflichtenheft in deutscher
Sprache einzureichen. Eine digitale Version des Pflichtenheftes
und derer Nachweise sind ebenfalls zu ibermitteln.

digital und
schriftlich

DB

Antrag/ Datei-
trager

muss

Pflichtenheft

Das Pflichtenheft muss alle im Technischen Lastenheft unter Ka-
pitel 4 ,Anforderungskataloge® aufgefiihrten Unterlagen und
Nachweise beinhalten.

Die Gliederung des Pflichtenheftes soll der Gliederung der An-
forderungskataloge entsprechen.

DB

Anfertigen eines Pflichten-
heftes mit allen erforderli-
chen Nachweisen

Pflichtenheft

Info

Gultigkeit

Die Anwenderfreigabe erfolgt in Form eines Schreibens an den
Hersteller/Anbieter durch die anlagentypverantwortliche Organi-
sationseinheit. Die Anwenderfreigabe wird befristet fiir einen
Zeitraum von maximal 5 Jahren erteilt. Bei Vorliegen besonde-
rer Griinde kann eine erteilte Anwenderfreigabe widerrufen wer-
den.

DB
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NETZE

Hersteller/Anbieter mit Anwenderfreigabe werden in die Liste
AW ~Anwenderfreigaben fiir Bauelemente® aufgenommen, die auf
5 Info | Freigabeliste |der Informationsplattform Anlagentechnik, Bautechnik und ITK - DB -
unter dem Bereich Anwenderfreigaben fiir Bauelemente aktuell
veroffentlicht wird.
AW . Beim Vorliegen besonderer Griinde kann eine erteilte Anwender-
Info Widerruf ; - - DB -
6 freigabe widerrufen werden.
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5 Mitgeltende Dokumente

5.1 Abkiirzungen

Abkiirzung Bedeutung

BSK Bahnsteigkanten

DB S&S DB Station&Service AG

EBA Eisenbahn-Bundesamt

EG Empfangsgebaude

PU Personenunterfiihrungen

Ril Richtlinie

™ Technische Mitteilung

uPva unterirdische Personenverkehrsanlagen

5.2 Normen/Regelwerke

Gesetze/Verordnungen

Bezeichnung

Beschreibung

TSI PRM

Technische Spezifikationen fiir die Interoperabilitat beziiglich der Zu-
ganglichkeit des Eisenbahnsystems der Union fiir Menschen mit Be-
hinderungen und Menschen mit eingeschrankter Mobilitat

Regelwerke der Deutschen Bahn AG

Bezeichnung

Beschreibung

Ril 813.0201 Personenbahnhofe planen, Bahnsteige konstruieren und bemessen

Ril 813.0205 Personenbahnhofe planen, Ausstattung der Personenbahnhoéfe mit
taktilem Leitsystem fiir Blinde und Sehbehinderte

Ril 513.2011 Sicherungsmafinahmen auf Bahnsteigen sicherstellen

TM 2015-13 I.SBB

Kontrastgestaltung der Personenbahnhdéfe nach TSI PRM 2015

Ril 804

Eisenbahnbriicken (und sonstige Ingenieurbauwerke) planen, bauen
und instand halten

DB Baustandard

002_Bahnsteighelag_2020-04-01

Normen, technische Regelwerke und sonstige Verweise

Bezeichnung Beschreibung

DIN EN 1338 Pflastersteine aus Beton

DIN EN 1339 Platten aus Beton - Anforderungen und Priifverfahren
DIN 51130 Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft

DIN CEN/TS Prifung des Frost- und Frost-Tausalzwiderstandes
12390-9
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TL Pflaster-StB Technische Lieferbedingungen fiir Bauprodukte zur Herstellung von
06/15 Pflasterdecken, Plattenbelagen und Einfassungen

DIN EN 16584-1 Bahnanwendungen - Gestaltung fiir die Nutzung durch PRM - Alige-
meine Anforderungen - Teil 1: Kontrast.

DIN EN 12878 Pigmente zum Einfarben von zement- undfoder kalkgebundenen Bau-
stoffen - Anforderungen und Priifverfahren

Sonstige

Bezeichnung Beschreibung

DB Baustandard 002_Bahnsteighelag_2021-04-01
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